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Narodni predmluva



Citované normy

EN 473 zavedena v CSN EN 473 Nedestruktivni zkousen/ - Kvalifikace a certifikace pracovnik®l
nedestruktivniho zkousSeni - Obecné zasady (01 5004)

EN 582 zavedena v CSN EN 582 Z&rové stfikani - Stanoveni pfilnavosti v tahu (03 8720)
EN 657 zavedena v CSN EN 657 Zarové stfikani - Nazvoslovi, tfidéni (03 8700)

EN 1274 zavedena v CSN EN 1274 Z&rové stfikani - Prasky - SloZeni - Technické dodaci podminky (03
8740)

EN 1395 zavedena v CSN EN 1395 Z&rové stfikani - Pfejimaci zkoudky zafizeni pro Zarové stiikani (03
8710)

prEN 13214 dosud nezavedena

EN ISO 9001 zavedena v CSN EN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpecovani jakosti pfi navrhu,
VYVoji, vyrobé, instalaci a servisu (1ISO 9001:1994) (01 0321)

EN I1SO 9002 zavedena v CSN EN ISO 9002 Systémy jakosti - Model zabezpeovani jakosti pfi vyrobg,
instalaci a servisu (1ISO 9002:1994) (01 0322)

EN ISO 14918 zavedena v CSN EN ISO 14918 Zarové stfikani - Zkouseni zplisobilosti pracovnik®
provadeéjicich zarové strikani (03 8750)

prEN ISO 14919 dosud nezavedena

EN ISO 14922-1 zavedena v CSN EN ISO 14922-1 Zarové stiikani - PoZzadavky na jakost pfi Zarovém
stiikani konstrukci - Cést 1: Smérnice pro jejich volbu a pouziti (03 8711)

ISO 8402:1994 zavedena v CSN I1SO 8402 Management jakosti a zabezpeovani jakosti - Slovnik (01
0300)

Vypracovani normy

Zpracovatel: TechNorm, stfedisko technické normalizace Praha, ICO 41107829 - RNDr. Pavel Dusek,
CSc.

Technicka normalizacni komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Milan Heft
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Zarové stiikani - Pozadavky na jakost pfi zZarovém stfikani konstrukci - Cast 2: Komplexni
pozadavky na jakost

(1ISO 14922-2:1999)

Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed structures - Part 2:
Comprehensive quality requirements

(1SO 14922-2:1999)

Projection thermique - Exigences qualité des  Thermisches Spritzen -

constructions obtenues par projection Qualitatsanforderungen

thermique - Partie 2: Exigences qualité an thermisch gespritzte Bauteile -
completes Teil 2: Umfassende Qualitatsanforderungen
(1SO 14922-2:1999) (1ISO 14922-2:1999)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 1999-02-19.

Clenové CEN jsou povinni splnit poZzadavky Vnit¥nich pfedpisé CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny
podminky, za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni
normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat
v Ustfednim sekretariadtu CEN nebo u kazdého ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretaridtu CEN, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itélie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
CEN
Evropska komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Predmluva

Text EN 1SO 14922-2:1999 byl vypracovan v technické komisi CEN/TC 240 ,Z&rové stiikani a Zarové
stfikané povlaky*, jejiz sekretariat zajiStuje DIN, ve spolupraci s technickou komisi ISO/TC 107
~Kovové a jiné anorganické povlaky*.

Této evropské normé musi byt nejpozdéji do prosince 1999 udélen status narodni normy, a to bud’
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v
rozporu, musi byt zruSeny nejpozdéji do prosince 1999.

V souladu s Vnitfnimi predpisy CEN/CENELEC se nasledujici zemé zavazuji, ze zavedou tuto evropskou
normu: Belgie, Ceska republika, Dansko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Italie, Lucembursko, Némecko,
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Recko, Spojené kralovstvi, Spanélsko, Svédsko a
Svycarsko.
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1 Predmet normy

Tato norma specifikuje pozadavky tak, ze:
- je nezavisla na typu zaroveé strikané konstrukce;
- definuje pozadavky na jakost pri zarovém strikani jak pro dilny, tak i pro misto montaze;

- poskytuje navod, jak vyjadrit zplsobilost vyrobce pro vyrobu zarové strikanych konstrukci
spliujicich zadané pozadavky;

- muze slouZit i jako podklad k posuzovani zplsobilosti vyrobce provadét zérové strikani.
Tato norma je vhodna v pripadé, ze prokazani zpUsobilosti vyrobce vyrabét Zarové strikané
konstrukce splniujici poZzadavky na jakost jsou specifikovana v jednom nebo v nékolika z téchto

dokumentu:

- smlouva mezi zuCastnénymi stranami;



- pfislusna predmétova norma;
- obecné platny predpis.

PoZadavky obsazené v této normé mohou byt prevzaty v plném rozsahu nebo je mdze vyrobce
Castecné pominout, pokud nejsou pro dany vyrobek pouzitelné. Predstavuji flexibilni rdmec pro fizeni
zarového strikani v téchto pripadech:

Pripad 1

Stanoveni specifickych poZadavkl na zarové strikani ve smlouvach, ve kterych je na vyrobci
pozadovan systém jakosti podle EN ISO 9001 nebo podle EN ISO 9002.

- Pripad 2

Stanoveni specifickych pozadavk{ na zarové strikani ve smlouvach, ve kterych je na vyrobci
pozadovan jiny systém jakosti nez podle EN ISO 9001 nebo podle EN ISO 9002.

_ Pfipad 3

Stanoveni specifickych poZadavkl na zarové strikani ve smlouvach, ve kterych je na vyrobci
pozadovano vyvinout systém jakosti.

- Pripad 4

Stanoveni specifickych pozadavk{ na zarové strikani v prislusnych normach, ve kterych je zarové
strikani soucasti jejich pozadavkd, nebo ve smlouvé mezi zG¢astnénymi stranami. V takovych
pripadech vsak mize byt vhodnéjsi pouzit EN ISO 14922-3 nebo EN I1SO 14922-4.

-- Vynechany text --



