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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů
–
Část 8: Svařování litin

Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1011-8 (05 2210) ze srpna 2005.
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


