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MEZINARODNI NORMA

Letectvi a kosmonautika - SO 7961
Srouby - Prvni vydani
ZkuSebni metody 1994-02-15
ICS 49.040.20

Deskriptory: aircraft industry, aircraft equipment, fasteners, bolts, studs, tests, mechanical tests.

Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organd (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle pfipravuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této komisi
zastoupen. Prace se zUcastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace s nimiz ISO navazala
pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Navrhy mezinarodnich norem prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lendm ISO k hlasovani.
Vydani navrhu mezinarodni normy vyzaduje souhlas alespon 75 % z hlasujicich ¢lend.

Mezinarodni norma ISO 7961 byla pfipravena technickou komisi ISO/TC 20 Letectvi a kosmonautika,
subkomise SC 4 Soustava spojovacich soucasti v letectvi a kosmonautice.

Pfilohy A a B je nedilnou soucasti této mezinarodni normy.

Priloha C je pouze informativni.
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1 Pfedmét normy
Tato mezindrodni norma stanovi zkusebni metody pro Srouby pro letecké a kosmické konstrukce.

Norma je pouzitelna kdykoliv je citovana v odkazech.

-- Vynechany text --



