CESKA NORMA
29.040.20 Unor 1997
Specifikace desek z technickych ¢SN EN 60893-3-4
vrstvenych hmot na zakladé teplem
tvrditelnych pryskyfric pro
elektrotechnické uéely. Cast 3: 34 6572
Specifikace jednotlivych materialq. List 4:
Pozadavky na desky z vrstvenych hmot na
zakladé fenolickych pryskyfic

idt IEC 893-3-4:1993

Specification for industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins, for electrical
purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 4: Requirements for rigid laminated
sheets based on phenolic resins

Spécifiication pour les stratifiés industriels rtgides en planches a base de réstnes thermodurcissables
a usages électriques Partie 3: Spéci fications pour matériaux particuliers - Feuille 4: Prescriptions pour
les stratifiés rigides en planches a base de résine phénolique

Bestimmung fur Tafeln aus technischen SchichtpreSstoffen auf der Basis warmehartbarer Harze fur
elektrotechnische Zwecke Teil 3: Bestimmungen fur einzelne Werkstoffe - Blatt 4: Anforderungen fur
SchichtpreBstofftafeltypen auf der Basis von Phenolharz

Tato norma je identicka s EN 60893-3-4:1995.

This standard is identical with EN 60893-3-4:1995.

Narodni predmluva

Citované normy

IEC 249 dosud nezavedena



IEC 893-1:1987 z. avedena v CSN EN 60893-1 Specifikace desek z technickych vrstvenych materialt
na zaklad& teplem tvrditelnych pryskyfic pro elektrotechnické tcely - C4st 1: Definice, oznaceni a
vSeobecné pozadavky (IEC 893-1:1987) (34 6572)

IEC 893-2:1992 zavedena v CSN EN 60893-2 specifikace desek z technickych vrstvenych materialti na
zékladé teplem tvrditelnych pryskyfic pro elektrotechnické Gcely - Cast 2: Zkusebni metody (IEC 893-
2:1992) (34 6572)

ISO 1642:1987 nezavedena, zruSena bez nahrady

Souvisici CSN

CSN 01 8003 Zasady pro bezpe¢nou praci v chemickych laboratofich

CSN 64 0001 Plastikafskad a gumarenska terminologie

Vypracovani normy

Zpracovatel: TechNorm, stfedisko technické normalizace Praha, ICO 41107829, Mgr. Nata3a
Bednarova.

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 110 Elektroizola¢ni materidly

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Milan Heft

© Cesky normalizaéni institut, 1996
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EVROPSKA NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM
EN 60893-3-4

Unor 1995

ICS 29.040.20

Deskriptory: electrical insulating material, solid electrical insulating material, laminates,
thermosetting resins, phenoplasts, designation, specification, dimensional tolerances, thickness,
characteristics, tables(data)

Specifikace desek z technickych vrstvenych hmot na zakladé teplem tvrditelnych pryskyric pro
elektrotechnické Ucely - Cést 3: Specifikace jednotlivych materialé

- List 4: PoZzadavky na desky z vrstvenych hmot na zakladé fenolickych pryskyfic

(IEC 893-3-4:1993)

Specification for industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical
purposes - Part 3: Specifications for individual materials

- Sheet 4: Requirements for rigid laminated sheets based on phenolic resins

(IEC 893-3-4:1993)

Spécification pour les stratifiés industriels rigides en planches a base de résines thermodurcissables a
usages électriques - Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers

- Feuille 4: Prescriptions pour les stratifiés rigides en planches a base de résine phénolique

(CEI 893-3-4:1993)

Bestimmung fur Tafeln aus technischen SchichtpreBstoffen auf der Basis warmehartbarer Harze far
elektrotechnische Zwecke - Teil 3: Bestimmungen flr einzelne Werkstoffe



- Blatt 4: Anforderungen fur SchichtpreBstofftafeltypen auf der Basis von Phenolharz

(IEC 893-3-4:1993)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 1994-12-06. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoli zmén udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy tykajici se téchto narodnich norem a bibliografickych odkazd Ize vyzadat v
Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyku prelozena clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou tento Clen
zodpovida a notifikuje ji Ustfednimu sekretaridtu, méa stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
ltalie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC
Evropska komise pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Predmluva

Text mezinarodni normy IEC 893-3-4:1993, pripraveny subkomisi 15C: Specifikace, technické komise
IEC 15: Izolacni materialy, byl predlozen k formalnimu hlasovani a byl schvalen CENELEC 1994-12-06
jako EN 60893-3-4 bez jakychkoliv zmén.



Byla stanovena tato data:

- termin pro vydani identické narodni normy nebo schvaleni k pfimému pouzivani (dop) 1995-12-15

- T VYR4YL.TIF

Prilohy oznacené ,normativni" jsou nedilnou ¢asti normy.

V této normé je priloha ZA normativni.

Priloha ZA byla doplnéna CENELEC.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 893-3-4:1993 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv zmén.

Uvod

Tato norma je jednou z fady norem pojednavajicich o deskach z technickych vrstvenych materiall na
zakladé teplem tvrditelnych pryskyfic pro elektrotechnické ucely.

Pokud to technické dlvody umoziuji, norma pouziva klasifikaci vrstvenych hmot (laminatd) podobnou
klasifikaci podle ISO 1642.

Tato rada norem se sklada ze tri ¢asti:



- Cast 1: Definice, ozna&eni a véeobecné poZzadavky (IEC 893-1).

- Cast 2: Zkusebni metody (IEC 893-2).

- Cast 3 : Specifikace jednotlivych materiald (IEC 893-3).

Tato norma obsahuje jeden z listd tvoricich ¢ast 3, a to:

List 4: PoZzadavky na desky z vrstvenych materiall na zakladé fenolickych pryskyfic.



