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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích
–
Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové
chromatografie
s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou
pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a
hmotnostním
spektrometrem (Py/TD-GC-MS)
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