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ANODY Z KADMIA Rozměry

ČSN 42 8319

Аноды кадмиевые. Сортамент

Cadmium anodes. Dimensions

Tato norma stanoví rozměry, jakost povrchu a způsob objednávání anod z kadmia, válcovaných za
studena.

Objednávání

1.   V objednávce se uvede:

a)  název: anoda,

b)  rozměry: tloušťka X šířka X délka,

c)  číslo této normy s první a druhou doplňkovou číslicí,

d)   číslo materiálu,

e)   číslo technických dodacích předpisů s doplňkovou číslicí,

f)   množství: hmotnost v kg, event. počet kusů.

Trvá-li odběratel na počtu kusů, uvede tento počet v objednávce a v závorce jako informativní údaj
též hmotnost v kg. Příklad: Anoda o tloušťce 8 mm, šířce 250 mm, délce 500 mm podle ČSN 42 8319 s
povrchem bez jakékoliv úpravy z materiálu 42 3853, nerovnané ve stavu po válcování za studena,
podle ČSN 42 1333 s osvědčením o jakosti se označí

Anoda 8 x 250 x 500 - ČSN 42 8319. 00 - 42 3853 - ČSN 42 1333. 0

Rozměry a jejich mezní úchylky

2.   Anody se vyrábějí v rozměrech s mezními úchylkami uvedenými v tab. 1.

Tab. 1

Tloušťka ±0, 5 mm Šířka ±5 mm Délka +20 mm
mm mm mm
8 250 250
10 500 400
  500
  600
  800
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