DT 669-134: 621. 73. 042 CESKOSLOVENSKA STATNi NORMA Schvélena: 6. 11. 1969
VYKOVKY OCELOVE VOLNE

V OBVYKLEM PROVEDENI

KROUZKY

Pridavky na obrabéni a mezni Gchylky

CSN 429013

JK 163

MOKOBKW CTasibHble CBOGO,EI,HbIe, 06bIYHOr0 NCMONHEHNUS. Konbua. ﬂpMHyCKM N 0OonycCcKun
Steel forgings in usual workmanship. Rings. Machining allowances and tolerances
Rozmeéry v mm

Tato norma plati pro pridavky na obrabéni a mezni Gchylky vykovkd krouzk(l neosazenych (dale jen
krouzkd), volné kovanych za tepla, v obvyklém provedeni, ze surovych necisténych ingotl, blokd a
sochor( z oceli uvedenych v CSN 42 9001.

I. NAZVOSLOVi A ZNACKY Pouzivané znac¢ky

1. Rozméry obrobeného vyrobku.......... d, da, h,s
Rozméry vykovku.............. D,Da,H,S
Hrubovaci pridavky: na primér....... ph

na vysku........ phh

Pridavky na obrabéni na prlmeér....... pk

na vysku........ pkh

Technologické pridavky: na primér....... pt

Zakladni tvar vykovku
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Nahrazuje: viz Dodatek
U¢innost od: 1. 4. 1971
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