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Hutnictvi zeleza .
OBSAH DOKUMENTU CSN EURONORM 168

O ZKOUSENIi MATERIALU OCELOVYCH

VYROBKU 42 0007

Content of the documents on testing of materials of steel products
Le contenu des documents des experiments du matériele des produits d'acier

Inhalt von Bescheinigungen Uber Werkstoffprafungen fur Stahlerzeugnisse

Tato narodni norma je identicka s EURONORM 168-86.

Narodni predmluva

Citované normy

EURONORM 2 nezavedena, nyni EN 10002-1, zavedena v CSN EN 10002-1 Kovové materialy. Zkouska
tahem.

Cést 1: Zkoudeni tahem za okolni teploty (42 0310)
EURONORM 3 nezavedena, nyni prEN 10003-1 nezavedena
EURONORM 4 nezavedena, nyni prEN 10109-1 nezavedena
EURONORM 5 nezavedena

EURONORM 21 nezavedena, nyni EN 10021, zavedena v CSN EN 10021 Vieobecné technické dodaci
podminky pro ocel a ocelové vyrobky (42 0905)

Vypracovani normy

Zpracovatel: MMR, Prlimyslové poradenstvi, Praha, ICO 14946815, Ing. Vaclav Kynl



Technicka normaliza¢ni komise: TNK 62 Ocel

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Emilie Kremli¢kova
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1 Pfredmét normy

Tato norma obsahuje seznam vybranych Udajd, které se obvykle vyskytuji v dokumentech o zkouseni
materialu ocelovych vyrobkd uvedenych v EURONORM 21.

Zavedenim normalizovanych Udajl pro oznaceni a definovani, pouzivanych v rliznych dokumentech o
zkousSeni materialu a stanovenim jmenovitého oznaceni, ma tato EURONORM pfrispét ke snazSimu
dorozumivani pfi jednojazy¢ném znéni dokumentl o zkouseni pri dodavce zboZi pres hranice, napfr.
odkazem na prilohu A této EURONORM.

Dokumenty kontroly o zkouseni materialu uvedené v tabulce 1 této EURONORM mohou byt pouzity
pro vSechny ocelové vyrobky.

-- Vynechany text --



