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Narodni predmluva

Citované normy

ISO 78 dosud nezavedena ISO 3081 dosud nezavedena

Nahrazeni pfedchozich norem

Tato norma nahrazuje CSN 42 0890 &&st 2 z 30. 9. 1981 v pIném rozsahu.
Vypracovani normy
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TNK 63 Rozbor kov( a rud Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Libuse Sedlakova
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Prasky pro praskovou metalurgii - Odbér vzork{ (I1SO 3954: 1977)

Powders for powder metallurgical purposes - Sampling

(ISO 3954: 1977)

Poudres pour emploi en métallurgie des poudres - Echantillonnage (ISO 3954: 1977)
Pulver fur die Pulvermetallurgie -

Probenahme

(ISO 3954: 1977)

Tato evropska norma byla schvélena CEN 1993-04-02. Clenové CEN jsou povinni plnit Vnitfni pfedpisy
CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych je tfeba této evropské normé bez
jakychkoliv zmeén dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy téchto narodnich norem s jejich bibliografickymi odkazy Ize obdrzet na
vyzadani u Ustfedniho sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
jakémkoliv jiném jazyku prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou tento ¢len
zodpovida a notifikuje ji Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Dénska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného krélovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN

Evropska komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Kommittee fur Normung

Ustfedni sekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050, Brusel
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CSN EN 23954
Predmluva

Norma ISO 3954: 1977 "Prasky pro praskovou metalurgii - Odbér vzork(" byla predlozena k primarni
dotaznikové procedure CEN v roce 1992.

Na zakladé kladnych vysledk{ nédvrhu CEN/US byla norma ISO 3954: 1977 pfedloZena « oficidlnimu
schvaleni. Vysledek tohoto oficidlniho schvaleni byl kladny.



Této evropské normé bude nejpozdéji do fijna 1993 udélen status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
budou zruSeny nejpozdéji do fijna 1993.

Podle spolecnych pravidel CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu prevzit nasledujici zemé:
Belgie, Dansko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Italie, Lucembursko, Némecko, Nizozemsko, Norsko,
Portugalsko, Rakousko, Recko, Spojené kralovstvi, Spanélsko, Svédsko a Svycarsko.

Oznameni o schvéleni

Text mezinarodni normy ISO 3954: 1977 byl schvalen CEN jako evropska norma bez jakychkoliv
zmeén.

POZNAMKA - Odkazy této evropské normy na normy mezinarodni jsou uvedeny v pfiloze ZA
(normativni).

1 Pfedmét normy

Tato mezinarodni norma pojednava o odbéru vzorkl praskd pro Gcéely praskové metalurgie. Zahrnuje
rovnéz déleni odebranych vzorkd na mnozstvi pozadovana pro zkouseni.
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