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Evropska predmluva

Tento dokument (EN ISO 26203-1:2018) vypracovala technicka komise ISO/TC 164 Mechanické
zkouseni kovii ve spolupraci s technickou komisi ECISS/TC 101 Zkusebni metody oceli (jiné nez
chemicky rozbor), jejiz sekretariat zajistuje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do zari 2018 udélit status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do zari 2018.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 26203-1:2010.

Podle vnitrnich predpist CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizacni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Srbska,
Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

Oznameni o schvaleni

Text ISO 26203-1:2018 byl schvéalen CEN jako EN ISO 26203-1:2018 bez jakychkoliv modifikaci.



Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normalizacnich
organu (¢lent ISO). Mezinarodni normy obvykle vypracovavaji technické komise ISO. Kazdy ¢len ISO,
ktery se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, mé pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Préce se zucastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace, s nimiz ISO
navazala pracovni styk. ISO tzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve
vSech zdlezitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy pouzité pri tvorbé tohoto dokumentu a postupy urc¢ené pro jeho dalsi udrzovani jsou
popsany ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 1. Zejména se ma vénovat pozornost rozdilnym schvalovacim
kritériim potfebnym pro ruzné druhy dokumenti ISO. Tento dokument byl vypracovan v souladu

s redak¢nimi pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav.

ISO nelze c¢init odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav. Podrobnosti

o jakychkoliv patentovych pravech identifikovanych béhem pripravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v uvodu a/nebo

v seznamu patentovych prohléseni obdrzenych ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakykoliv obchodni nazev pouzity v tomto dokumentu se uvadi jako informace pro usnadnéni prace
uzivateli a neznamend schvaleni.

Vysvétleni nezavazného charakteru technickych norem, vyznamu specifickych termint a vyraza ISO,
které se vztahuji k posuzovani shody, jakoz i informace o tom, jak ISO dodrzuje principy Svétové
obchodni organizace (WTO) tykajici se technickych prekazek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:

www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technicka komise ISO/TC 164 Mechanické zkouseni kovii, subkomise
SC 1 Zkouseni jednoosym zatizenim.

Toto druhé vydani zrusuje a nahrazuje prvni vydéani (ISO 26203-1:2010), které je jeho revizi mensiho
rozsahu.

Hlavni zmény v porovnani s predchozim vydanim jsou nésledujici:
- nad odstavec d) v ¢lanku 7.1 byla priddna poznamka.

Seznam vSech casti rady ISO 26203 lze najit na webovych strankach ISO.


http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents

Uvod

Tahové zkouseni kovovych plechu pri vysokych rychlostech deformace je dilezité pro spolehlivou
analyzu deformacni resistence pri narazu vozidel. BEhem narazu dosahuje ¢asto maximalni rychlost
deformace 10°s™, pti které mizZe byt pevnost materiélu vyrazné vyssi nez pti kvazistatickych
podminkach zatézovani. Spolehlivost simulace narazu zavisi na presnosti vstupnich udaji
specifikujicich citlivost materiali na rychlost deformace.

Ackoliv existuje nékolik metod zkouseni pri vysokych rychlostech deformace, pozaduje se reseni tri
vyznamnych problému.

Prvnim problémem je Sum pri méreni signélu zatizeni.

- Zkusebni zatizeni je zpravidla detekovano v méricim misté na méricim zarizeni zatizeni, které je
umisténo v urc¢ité vzdalenosti od zkusebniho télesa.

- Mimo to, elasticka vlna, ktera jiz prosla méricim mistem, se do néj vraci odrazem od konce
meériciho zarizeni zatizeni. Pokud je doba zkouSeni srovnatelnd s casem Sifeni vin méricim zarizenim
zatizeni, muze krivka napéti-deformace vykazovat zna¢nou oscilaci jako vysledek superpozice
primych a neprimych vin. U kvazistatického zkousSeni je zkuSebni doba naopak dostatecné dlouha pro
vznik vicenasobnych odrazu elastické viny. Zatizeni tedy dosahne saturovaného stavu a rovnovahy

v jakémkoliv misté mériciho zarizeni zatizeni.

- Existuji dvé protichtidna reseni tohoto problému.

- Jedno pouziva kratké mérici zarizeni zatizeni, které rychle dosahuje saturovaného stavu.
Tento pristup se ¢asto zavadi u systému servohydraulického typu.

- Druhé reseni vyuziva velmi dlouhé mérici zarizeni zatizeni, které umozni zkousku dokoncit
jesté pred tim, nez odraZena vlna dosahne meérici misto. Na tomto pristupu je zaloZen systém
typu pruzné tyce.

Druhym problémem je potreba rychlych a presnych méreni posunuti nebo prodlouzeni zkusebniho
télesa.

- BéZné prutahoméry nejsou vhodné vzhledem k jejich znac¢né setrvacnosti. Doporucuje se pouzivat
typy zaloZené na bezdotykovych metodach, jako jsou optické a laserové pristroje. Taktéz lze
akceptovat méreni posunuti pomoci teorie Sireni elastické viny ve vhodné navrzeném pristroji, jehoz
priklady jsou diskutovany v tomto dokumentu.

- Posunuti konce tyce 1ze jednoduse vypocitat ze shodnych udaju jako v pripadé méreni zatizeni,
tzn. z deformacni historie ve znamé poloze tycCe. Z tohoto diivodu se u systému pruzné tyce
nepozaduje zadné hodnoceni tuhosti stroje.

Poslednim problémem je nehomogenni rozdéleni zatizeni po prurezu podél zkuSebniho télesa.

- U kvazistatického zkouSeni se pro dosazeni homogenniho jednoosého stavu napjatosti v mérené
délce doporucuje zkuSebni téleso s dlouhou zkousenou délkou a velkym prechodovym zaoblenim.
Aby se ziskala platné zkouska s rovnovahou sil béhem dynamického zkouSeni, musi byt zkuSebni
téleso navrzeno odlisSné nez zkuSebni téleso pro kvazistatickou zkousku. Rozméry rovnobézné s osou
zatézovani u zkusebniho télesa pro dynamickou zkousku nesmi dosdhnout rozméra zkusebnich téles
typicky pouzivanych pro kvazistatické zkouseni.



Systém pruzné tyce tedy mize poskytovat reSeni problému pri dynamickém zkouseni a hojné se
vyuZzivé k ziskani presnych krivek napéti-deformace pti rychlosti deformace cca 10 s™. Mezinarodn{
ustav hutnictvi zeleza vypracoval ,Doporuceni pro dynamické zkouseni tahem péasovych oceli”,
vychéazejici z mezilaboratornich porovnéavacich zkousek provedenych riznymi laboratoremi. Vysledky
mezilaboratornich porovnavacich zkousek ukazuji na vysokou kvalitu idaju obdrzenych systémem
pruzné tyce. Ziskané znalosti o systému pruzné tyce jsou shrnuty v tomto dokumentu; ISO 26203-2

pojednava o servohydraulickych a dalSich systémech zkouSeni tahem pri vysokych rychlostech
deformace.



1 Predmet normy

Tento dokument specifikuje metody zkouseni materiali kovovych plechu za iCelem stanoveni
napétove-deformacnich charakteristik pri vysokych rychlostech deformace. Tento dokument se tyka
pouzivani systému typu pruzné tyce.

Rozmezi rychlosti deformace mezi 10° s™ az 10° s se povazuje za nejvice odpovidajici pfipadim
srazek vozidel na zékladé experimentalnich a numerickych vypoctl, jako je napriklad analyza
metodou kone¢nych prvki (FEA), prace pro odolnost proti narazu.

Pro presné vyhodnoceni odolnosti proti narazu vozidel je nutno ziskat odpovidajici napétoveé-
deformadni charakteristiku materidld pfi rychlostech deformace nad 10° s™.

Tato zkuSebni metoda se tyké4 rozmezi rychlosti deformace nad 10°s™.

POZNAMKA 1 U rychlosti deformace pod 10" s™ 1ze pouZit kvazistaticky tahovy zku$ebni stroj
specifikovany v ISO 7500-1 a ISO 6892-1.

POZNAMKA 2 Tuto zku$ebni metodu lze pouZivat i u jinych geometrii neZ zde uvaZzovanych plochych
zkuSebnich téles.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



