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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 3252:2019. Pfeklad byl zajistén Ceskou
agenturou pro standardizaci. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3252:2019. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN ISO 3252 (42 0049) z birezna 2020.

Néarodni predmluva
Zmény proti predchozi normé

Proti predchozi normé dochézi ke zméné zpusobu prevzeti EN ISO 3252:2019 do soustavy norem
CSN. Zatimco CSN EN ISO 3252 z biezna 2020 prevzala EN ISO 3252:2019 schvélenim k pfimému
pouzivani jako CSN ozndmenim ve Véstniku UNMZ, tato norma ji prejima prekladem.

Na rozdil od predchoziho vydani normy ISO 3252:1999 obsahuje tato revidovana verze nové terminy.
Nékteré definice byly upraveny, a proto i ¢esky preklad uvedené zmény respektoval.

Souvisici CSN

CSN EN ISO 2738 (42 0868) Spékané kovové materidly mimo slinuté karbidy - Propustné spékané
kovové
materialy - Stanoveni hustoty, obsahu oleje a oteviené pdrovitosti

CSN EN ISO 2739 (42 0458) Slinovand kovové pouzdra - Stanoveni radialni pevnosti v tlaku

CSN EN ISO 3923-1 (42 0753) Kovové prasky - Stanoveni sypné hustoty - Cést 1: Metoda s nalevkou



CSN EN 23923-2 (42 0754) Kovové prasky. Stanoveni sypné hustoty. Cast 2: Metoda se Scottovym
volumetrem (ISO 3923-2:1981)

CSN EN ISO 3927 (42 0890) Kovové prasky s vyjimkou praski pro tvrdokovy - Stanoveni
lisovatelnosti pri jednoosém tlaku

CSN EN ISO 3953 (42 0759) Kovové prasky - Stanoveni setfepné hmotnosti
CSN EN ISO 3954 (42 0751) Prasky pro praskovou metalurgii - Odbér vzorkt

CSN EN 23995 (42 0761) Kovové prasky. Stanoveni pevnosti v ohybu vyliskii s pravothlym prifezem
(ISO 3995:1985)

CSN EN ISO 4022 (42 0776) Propustné spékané kovové materidly - Stanoveni propustnosti tekutin

CSN EN ISO 4490 (42 0755) Kovové prasky - Stanoveni pritokové rychlosti kalibrovanou nalevkou
(Halluv prutokomeér)

CSN EN ISO 4491-2 (42 0768) Kovové prasky - Stanoveni obsahu kysliku redukénimi metodami -
Cést 2: Ubytek hmotnosti pti redukci vodikem

CSN EN ISO 4491-3 (42 0767) Kovové prasky - Stanoveni obsahu kysliku redukénimi metodami -
Cést 3: Kyslik redukovany vodikem

CSN EN ISO 4492 (42 0890) Kovové prasky s vyjimkou praski pro tvrdokovy - Stanoveni
rozmérovych zmén spojenych s lisovanim a spékanim

CSN EN ISO 4497 (42 0890) Kovové prasky - Stanoveni velikosti ¢4sti prosévanim za sucha

CSN EN ISO 4499-4 (42 0871) Tvrdokovy - Metalografické stanoveni mikrostruktury - Cést 4:
Charakterizace porovitosti, uhlikovych defektt a obsahu eta-faze

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byla ke kapitole , Uvod“ doplnéna narodni poznadmka.
Vypracovani normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, ICO 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 64 Mechanické zkous$eni kovi
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Lubomir Dréapal, CSc.

Ceskd agentura pro standardizaci je statni pfispévkova organizace zifizena Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi na zakladé ustanoveni § 5 odst. 2 zékona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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Tato evropska norma byla schvalena CEN dne 2019-08-09.
Tato evropska norma byla korigovéna a nové vydéna 2019-10-23 ridicim centrem CEN-CENELEC.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyz4déani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka,

Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni Makedonie, Rumunska, Recka,

Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoliv formé a jakymikoliv prostredky
Ref. ¢. EN ISO 3252:2019 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.



Evropska predmluva

Tento dokument (EN ISO 3252:2019) vypracovala technicka komise ISO/TC 119 Prdskovd metalurgie
ve spolupréci s technickou komisi CEN/SS M11 Prdskovd metalurgie, jejiz sekretariat zajistuje
CCMC.

Této evropské norme je nutno nejpozdéji do brezna 2020 udélit status narodni normy, a to bud
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivéani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do brezna 2020.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 3252:2000.

Podle vnitrnich predpist CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Republiky Severni
Makedonie, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska

a Turecka.

Oznameni o schvaleni

Text ISO 3252:2019 byl schvalen CEN jako EN ISO 3252:2019 bez jakychkoliv modifikaci.
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normalizacnich
organu (¢lent ISO). Mezindrodni normy obvykle vypracovéavaji technické komise I1SO. Kazdy ¢len ISO,
ktery se zajimé o predmeét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, mé pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Prace se zlcCastnuji také vladni i nevladni mezindrodni organizace, s nimiz ISO
navazala pracovni styk. ISO tzce spolupracuje s Mezi-

narodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy pouzité pri tvorbé tohoto dokumentu a postupy urc¢ené pro jeho dalsi udrzovani jsou popsany
ve smérnicich ISO/IEC, Cast 1. Zejména se ma vénovat pozornost rozdilnym schvalovacim kritériim
potrebnym pro ruzné druhy dokumentl ISO. Tento dokument byl vypracovan v souladu s redak¢nimi
pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, Cast 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. ISO nelze Cinit odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.
Podrobnosti o jakychkoliv patentovych pravech identifikovanych béhem pripravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v Gvodu a/nebo v seznamu patentovych prohlaseni obdrzenych ISO (viz
WWW.iso.org/patents).

Jakykoliv obchodni nazev pouzity v tomto dokumentu se uvadi jako informace pro usnadnéni prace
uzivatelll a neznamena schvéleni.

Vysvétleni nezavazného charakteru technickych norem, vyznamu specifickych termint a vyrazi ISO,
které se vztahuji k posuzovani shody, jakoz i informace o tom, jak ISO dodrzuje principy Svétové
obchodni organizace (WTO) tykajici se technickych prekazek obchodu (TBT) viz nasledujici URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 119 Prdskovd metalurgie.

Toto paté vydani zrusSuje a nahrazuje ¢tvrté vydani (ISO 3252:1999), které bylo technicky
revidovano.

Hlavni zmény ve srovnani s predchozim vydanim jsou:
- byla pridéana zavaznd kapitola 2 (Citované dokumenty);
- byly pridéany soucasné pouzivané terminy.

Jakékoli zpétna vazba nebo otazky tykajici se tohoto dokumentu maji byt adresovany narodnimu
normalizaénimu orgénu uZivatele. Uplny seznam téchto orgéni lze nalézt na adrese
WWwWw.iso.org/members.html.



http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html

Uvod

Terminy jsou razeny abecednéNP1) pod témito hlavnimi nazvy:
- prasky;

- tvarovani;

- slinovani a vlastnosti slinutych materiald;

- Upravy po slinovani;

- materialy praskové metalurgie.

POZNAMKA Dodate¢né informace k nékterym definovanym termintim Ize nalézt v norméch, které jsou
uvedeny v poznamkéch k heslim. Tyto normy jsou uvedeny v bibliografii.



1 Predmet normy

Tento dokument definuje terminy tykajici se praskové metalurgie. Praskova metalurgie je odvétvi

. 7 7 7 7 7V o 7 o v o4 o Ve 7 7 Ve 7 s
souvisici s vyrobou kovovych prasku nebo vyrobku z téchto prasku s pridanim nebo bez pridani
praskl nekovovych, vyuzivajici tvarovaci a slinovaci procesy.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.

NP1) NARODNI POZNAMKA Abecedni fazeni ve slovniku se tyka pouze anglickych termind.



