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Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 12441-7:2004. Evropska norma EN 12441-7:2004 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12441-7:2004. The European
Standard EN 12441-7:2004 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza&ni institut, 2005

73526

Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Citované normy

EN 988 zavedena v CSN EN 988 (42 1570) Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro valcované ploché
vyrobky pro stavebnictvi

EN 1179 zavedena v CSN EN 1179 (42 1382) Zinek a slitiny zinku - Primarni zinek

EN 1774 zavedena v CSN EN 1774 (42 1383) Zinek a slitiny zinku - Slitiny pro slévérenské ucely -
Ingoty a tekuty kov

EN 12060:1997 zavedena v CSN EN 12060:1999 (42 1303) Zinek a slitiny zinku - Metody odbéru
vzork({ - Specifikace

EN 12844 zavedena v CSN EN 12844 (42 1385) Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace
Vypracovani normy
Zpracovatel: VUK Panenské BfeZany, s. r. 0., Panenské Bfezany, IC 25604716, Ing. Miloslav Smetana

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Lubomir Drapal, CSc.
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EVROPSKA NORMA EN 12441-7
EUROPEAN STANDARD Prosinec 2004

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 77.040.30; 77.120.60

Zinek a slitiny zinku - Chemicky rozbor -

Cést 7: Stanoveni cinu -

Metoda plamenové atomové absorpcni spektrometrie po extrakci
Zinc and zinc alloys - Chemical analysis -

Part 7: Determination of tin -

Flame atomic absorption spectrometric method after extraction

Zinc et alliages de zinc - Analyse chimique -  Zink und Zinklegierungen - Chemische
Partie 7: Dosage de I'étain - Méthode par Analyse -

spectrométrie d'absorption atomique dans la  Teil 7: Bestimmung von Zinn - FAAS-
flamme apres extraction Verfahren

nach Extraktion
Tato evropska norma byla schvalena CEN 2004-11-04.

Clenové CEN jsou povinni spinit Vnit¥ni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.



Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni orgény Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
Ref. ¢. EN 12441-7:2004 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 12441-7:2004) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 209 , Zinek a slitiny zinku*“,
jejiz sekretariat zajis»uje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Cervna 2005 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do ¢ervna 2005.

V ramci svého pracovniho programu technicka komise CEN/TC 209 poveéfila CEN/TC 209/WG 6
~Metody rozbor( a zkouseni“ zpracovanim nasledujiciho dokumentu:

EN 12441-7 Zinek a slitiny zinku - Chemicky rozbor - Cést 7: Stanoveni cinu - Metoda plamenové



atomové absorpcni spektrometrie po extrakci
Tato norma je ¢asti rady jedenacti norem. DalSi normy jsou:
- Cést 1: Stanoveni hliniku ve slitinach zinku - Titra¢ni metoda

- Cést 2: Stanoveni hof¢iku ve slitindch zinku - Metoda plamenové atomové absorpéni
spektrometrie

- Cést 3: Stanoveni olova, kadmia a mé&di - Metoda plamenové atomové absorpéni spektrometrie
- Cést 4: Stanoveni Zeleza ve slitinach zinku - Metoda spektrofotometrickd

- Cést 5: Stanoveni Zeleza v primarnim zinku - Metoda spektrofotometrické

- Cést 6: Stanoveni hliniku a Zeleza - Metoda plamenové atomové absorpéni spektrometrie

- Cést 8: Stanoveni cinu v sekundarnim zinku - Metoda plamenové atomové absorpéni
spektrometrie

- C4st 9: Stanoveni niklu ve slitinach zinku - Metoda plamenové atomové absorpéni spektrometrie
- Cést 10: Stanoveni chromu a titanu ve slitinach zinku - Metoda spektrofotometrické
- Cést 11: Stanoveni kfemiku ve slitindch zinku - Metoda spektrofotometricka

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, © panélska,
©védska a ©vycarska.
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1 Predmeét normy

Tento dokument stanovuje metodu plamenové atomové absorpcni spektrometrie po extrakci pro
stanoveni cinu v zinku a slitinach zinku. Plati pro vyrobky specifikované v EN 988, EN 1179, EN 1774 a
EN 12844.

Norma je vhodna pro stanoveni obsaht cinu (hmotnostni podil) mezi 0,000 5 % a 0,005 %.

-- Vynechany text --



