CSN

EN ISO 148-2
42 0381
Cervenec 2009

ICS 77.040.10

CESKA TECHNICKA NORMA

Kovové materialy - Zkouska razem v ohybu na kyvadlovém kladivu metodou Charpy -
Cést 2: Ovérovani zkusebnich strojd

Nahrazeni pfedchozich norem
Touto normou spolu s CSN EN 1SO 148-3 (42 0381) z Cervence 2009 se nahrazuje
CSN EN 10045-2 (25 0254) z ¢ervna 1996.



Konec nahledu - text déle pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



