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Předmluva

Tento dokument (EN 14121:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 132 „Hliník a slitiny
hliníku", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2009.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování
některých nebo veškerých takových patentových práv.

CEN/TC 132 potvrzuje svou politiku, že v případě, kdy majitel patentu odmítne udělit licenci na
normalizované standardní výrobky za přiměřených a nediskriminačních podmínek, potom tyto
výrobky musí být vyjmuty z odpovídajícího dokumentu.

Tento dokument nahrazuje EN 14121:2003.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 132 pověřila CEN/TC 132/WG 7
„Plechy, pásy a desky“ revizí EN 14121.

Ve srovnání s prvním vydáním EN 14121:2003 byly provedeny následující změny:

tabulka 1: byly doplněny EN AW-1370, EN AW-1370A, EN AW-6101B;●

tabulka 1: hodnota konduktivity EN AW-1350 a EN AW-1350A ve stavu H19 byla opravena na 34,0.●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické dodací předpisy, mechanické vlastnosti a konduktivitu
tvářených plechů, pásů a desek z hliníku a slitin hliníku pro použití v elektrotechnice, takových jako
jsou přípojnice a jiné vodiče, tj. výrobky vyžadující určitou minimální konduktivitu.

Platí pro výrobky s tloušťkami nad 0,20 mm do a včetně 150 mm.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


