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Hnéda uhli a lignity -
Tridici zkouSka prosévanim

CSN 44 1340

Brown coals - Size analysis by sieving
Charbons bruns - Analyse granulométrique par tamisage

Braunkohlen - Siebanalyze mit Siebung

Nahrazeni pfedchozich norem

Tato norma nahrazuje CSN 44 1340 z 1983-01-18.

© Cesky normaliza&ni institut,

2004 69666
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozéifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Pfedmluva
Zmeény proti prfedchozi normé

Uc¢elem revize CSN 44 1340 Tuh4 paliva - TFidici zkouska pro stanoveni granulometrického sloZeni je
aktualizace z hlediska odstranéni neplatnych odkaz{ a jeji transformace pouze pro hnéda uhli s



Easte¢nou aplikaci nékterych ustanoveni pro redukci vzorkd z CSN 1SO 1953 Cerné uhli - Ttidici
zkouska prosévanim.
Souvisici CSN

CSN 44 1310:2001 Tuha paliva. Ozna¢ovani analytickych ukazatell a vzorce pfepoctll vysledkd rozbort
na rdzné stavy paliva

CSN ISO 1171 (44 1378) Tuhé paliva - Stanoveni popela

CSN 1SO 5725-1 Pfesnost (spravnost a shodnost ) metod a vysledk( méfeni - Cast 1: Obecné zasady a
definice (01 0251)

CSN 44 1342 Tridici zkoudka zrnéni nad 10 mm

Obdobné mezindrodni normy

ISO 1953:1994 Hard coal - Size analysis by sieving
(Cerng uhli - Ttidici zkouska prosévénim)

ISO 728:1995 Coke (nominal top size greater than 20 mm) - Sieve analysis by sieving
(Koks (nominalni horni rozmér nad 20 mm) Tridici zkousSka prosévanim)

ISO 2325:1986 Coke - Size analysis (Nominal top size 20 mm or less)
(Koks - Tridici zkouska (nominalni horni rozmér 20 mm a méné))

Vypracovani normy
Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Cimicka 1021/2, ICO 40684857, Ing. Zdenék Krej¢ik, Ing. Pavel Tyle

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Marcela Fuchsové

Strana 3

1 Pfedmét normy

Tato norma slouzi pro stanoveni granulometrického slozeni hnédych uhli a produktd jejich Gpravy
(dale jen palivo).

-- Vynechany text --



