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Rubber, vulcanized - Determination of density

Caoutchouc vulcanise - Determination de la masse volumique

Kautschuk, vulkanisiert - Bestimmung der Dichte

 

Tato norma obsahuje ISO 2781:1988 s národními modifikacemi (viz předmluva). Národní modifikace
jsou označeny „národní doplněk".

 

Předmluva
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