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PREDBEZNA CESKA TECHNICKA NORMA

Materialové vyuziti pneumatik na konci zivotnosti -
Granulaty a prasky -

Identifikace elastomeru: Detekce produktu pyrolyzy v
roztoku plynovou chromatografii a hmotnostni
spektrometrii
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