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VIDITELNE VADY VE VYROBCICH ZE SKLEM VYZTUZENYCH PLASTU A JEJICH KLASIFIKACE

CSN 640054
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Visible defects in products of glassreinforced plastics and their classification

Tato norma urcuje a sjednocuje nazvoslovi viditelnych vad ve vyrobcich ze sklem vyztuzenych plastd.
Podava popis vad doprovazeny fotografiemi, prfipadné nacrtkem.

Norma soucasné obsahuje klasifikaci viditelnych vad a poskytuje podklad pro vizualni kontrolu jakosti
vyrobkd.

Norma se vztahuje na vyrobky z termosetickych pryskyfic vyztuzenych sklem, pripravené tlakovym a
beztlakovym vrstvenim, jakoz i strikdnim. Nepredpoklada se jeji pouziti u materiall vyrobenych
navijenim nebo tazenim impregnovanych pramenc(.

|. VSEOBECNE

1. U&elem normy je vytvofit jednotna hodnotici kritéria pro kone¢nou vizudIni kontrolu jakosti
vyrobk{ ze sklem vyztuzenych plastd. Vizualni kontrolou jakosti vyrobk{ se rozumi posouzeni povahy,
velikosti, polohy a Cetnosti vad.

Norma rozliSuje Ctyfi skupiny vad: vSeobecné prijatelné, omezené pfijatelné, opravitelné a
nepfijatelné. Norma déle urcuje Ctyfi hladiny pripustnosti vad. Hladina pripustnosti vad se pak mlze

stat soucasti stanoveni jakosti vyrobku v rdmci odbératelsko-dodavatelskych vztah(. V takovém
pripadé musi byt uvadéna ve veskeré vykresové dokumentaci a specifikaci vyrobku.

2. Omezené prijatelné vady jsou rozdéleny do tri stupnd, které se pouzivaji hlavné pri urceni hladiny
pripustnosti vad.

3. Hladiny pripustnosti vad podle této normy nenahrazuji jinou moznou klasifikaci jakosti (viz
poznamka).

Poznédmka: Predmétem této normy nejsou jina dulezita kritéria jakosti, jako napfr.: rozméry a tolerance
vyrobku, jakost vyztuzujiciho materidlu, stupen vytvrzeni apod.

4. Popisy vad, doplnéné fotografiemi pfipadné nacrtky, jsou fazeny podle Ciselného sledu vad str. 7
az 39.
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