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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla –
Část 3: Fluorescenční UV lampy

Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) ze září 2016.
 

 

© Česká agentura pro standardizaci, 2025
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem České agentury pro standardizaci.

 



 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


