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Plastics - Extruded sheets of polypropylene (PP) - Requirements and test methods

Plastiques - Plaques extrudées en polypropylène (PP) - Exigences et méthodes d’essai
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Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15013:2007. Evropská norma EN ISO 15013:2007
má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15013:2007. The European
standard EN ISO 15013:2007 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15013 (64 3055) z března 2003.
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Národní předmluva



Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 179-1 zavedena v ČSN EN ISO 179-1 (64 0612) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou
Charpy -
Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

ISO 179-2 zavedenou v ČSN EN ISO 179-2 (64 0612) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou
Charpy -
Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

ISO 291 zavedena v ČSN EN ISO 291 (64 0204) Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a
zkoušení

ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2:
Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ISO 1133 zavedena v ČSN EN ISO 1133 (64 0861) Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového
(MVR) indexu toku taveniny termoplastů

ISO 1873-1 zavedena v ČSN EN ISO 1873-1 (64 3051) Plasty - Polypropylen (PP) pro tváření a
vytlačování -
Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

ISO 2818 zavedena v ČSN EN ISO 2818 (64 0208) Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním

ISO 4577 zavedena v ČSN EN ISO 4577 (64 3056) Plasty - Kopolymery propylenu - Stanovení
termooxidační stability na vzduchu - Metoda v sušárně

ISO 11501 zavedena v ČSN EN ISO 11501 (64 6001) Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení
rozměrových změn po zahřátí

Vypracování normy

Zpracovatel: ČNI, IČ 48135283

Polymer Institute Brno, s. r.o., IČ 60711990, Ing. Eva Nezbedová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová
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Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) -
Požadavky a zkušební metody
(ISO 15013:2007)
Plastics - Extruded sheets of polypropylene (PP) -
Requirements and test methods
(ISO 15013:2007)
 
Plastiques - Plaques extrudées en polypropylène
(PP) -
Exigences et méthodes d’essai
(ISO 15013:2007)

Kunststoffe - Extrudierte Tafeln aus Polypropylen
(PP) -
Anforderungen und Prüfung
(ISO 15013:20078)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-09-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref.
č. EN ISO 15013:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 15013:2007) byl připraven technickou komisí ISO/TC 61 „Plasty“ ve spolupráci s
technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát řídí IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je
nutno zrušit nejpozději do dubna 2008.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 15013:1998.



Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 15013:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 15013:2007 bez jakýchkoliv modifikací.
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1 Předmět normy
Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro tuhé ploché vytlačované desky z
homopolymerů polypropylenů (PP-H) a kopolymerů polypropylenu (PP-B a PP-Rr) bez plniv nebo
vyztužujících materiálů. Tato norma se používá i pro desky v navinuté formě. Tato norma platí pouze
pro tlouš»ky od 0,5 mm do 40 mm.

-- Vynechaný text --


