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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 12846-2:2022. Pfeklad byl zaji§tén Ceskou
agenturou pro standardizaci. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12846-2:2022. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 12846-2 (65 7043) ze zati 2011.

Néarodni predmluva

Zmeény proti predchozi normé

Oproti predchozimu vydani doslo ke zméném, které jsou uvedeny v evropské predmluvée této normy.
Informace o citovanych dokumentech

EN 58 zavedena v CSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltové pojiva - Vzorkovani asfaltovych pojiv

EN 12594 zavedena v CSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltové pojiva - Piiprava analytickych
vzorkl

EN 13302 zavedena v CSN EN 13302 (65 7074) Asfalty a asfaltové pojiva - Stanoveni dynamické



viskozity
asfaltovych pojiv rotacnim vretenovym viskozimetrem

EN ISO 4788:2005 zavedena v CSN EN ISO 4788:2006 (70 4102) Laboratorni sklo - Odmérné valce
délené

Vysveétlivky k textu této normy

V piipadé nedatovanych odkazll na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
,Informace

o citovanych dokumentech” a , Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé schvéleni této
normy. Pii pouZivéani této normy je tfeba vzdy pouZit takové vydani CSN, kterd prejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vSech zmén).

Vypracovani normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., ICO 45272387, Ing. Maria Mikova,
spoluprace: Ing. Tomas Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ . r. o.

Technickd normalizacni komise: TNK 134 Asfalty a asfaltova pojiva
Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Ceskéa agentura pro standardizaci je statni piispévkova organizace ztizena Utadem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi na zakladé ustanoveni § 5 odst. 2 zdkona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zédkont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 91.100.50 Nahrazuje EN
12846-2:2011

Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni doby vytoku vytokovym viskozimetrem -
Cést 2: Redéné a fluxovana asfaltova pojiva

Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux
viscometer -
Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders

Bitumes et liants bitumineux - Détermination = Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel -

du temps d,écoulement & l,aide d,un Bestimmung der Ausflusszeit mittels
viscosimétre a écoulement - Ausflussviskosimeter -
Partie 2: Bitumes fluidifiés et fluxés Teil 2: Verschnittene und gefluxte

bitumenhaltige Bindemittel
Tato evropskéa norma byla schvalena CEN dne 2022-11-21.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,



za kterych se této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyz4déni v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropskéd norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka,

Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni Makedonie, Rumunska, Recka,

Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

]

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoliv formeé a jakymikoliv prostredky
Ref. ¢. EN 12846-2:2022 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢leniim CEN.



Obsah

Strana

Evropska
PLOAMNIUVA. ....eiiiiiieeciiie ettt ettt e et e e e s tb e e e e ta e e e etbeeeessbeeesssaeeasssaeasssseeeassseeeassseeesnsseeessseeeasssseeas

K JU Terminy
o =Y ik} (oL =TT PR

8.2...... Priprava
100 50 o) =TSP PRRPP

83...



...................... 9

10.......

| Yol A (0 1] TP
......................................... 9

10.1....

OPAKOVALEIMOST. ... vvviiiiiiiiieee ettt e e e e e e e e e e s e e bbb e b e eeeeeeaaeaaaaesesaassssssssassssaaaeaaaeaeaeeeeasnnnnnssees
....................................... 9

10.2....

REPTOAUKOVALEINOST. ... e e e e e e e e e a b e e e e eeeaeeaeeeeessessassssssaaaseeeeeens
...................................... 9

11....... Protokol

0 ZKOUSC. ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e et ettt ettt ——aaaaataeaaeeaee et ettt ———————————
...................... 10

231 Y 00 4 U i LT TS OTTSOPOP P PPPPPPP



Evropska predmluva

Tento dokument (EN 12846-2:2022) vypracovala technicka komise CEN/TC 336 Asfaltovd pajiva,
jejiz sekretariat zajiStuje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do ¢ervna 2023 dat status ndrodni normy, a to bud vydéanim
identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do ¢ervna 2023.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 12846-2:2011.

Norma EN 12846-2:2022 obsahuje nasledujici vyznamné technické zmény oproti normé EN
12846-2:2011:

- moznost pouziti rostlinného oleje, poZadavek na hustotu nahrazuje pozadavek na viskozitu
(kapitola 5);

- obrazky 1 a 2 byly upraveny tak, aby odpovidaly vyvoji zkuSebnich zarizeni (6.1 a 6.2);

- moznost pouziti alternativnich pracovnich pristroji, které splnuji pozadavky tohoto dokumentu,
jako je napriklad blokovy viskozimetr (6.1);

- rtutové teploméry jiz nejsou predepsany jako referencni teploméry (6.4) a priloha A normy byla
odstranéna;

- presnéjsi popis postupu méreni (8.3).

Evropské normy rady EN 12846 se skladaji z nasledujicich ¢asti se spole¢nym obecnym nazvem
Asfalty a asfaltovd pojiva - Stanoveni doby vytoku vytokovym viskozimetrem:

Cdst 1: Asfaltové emulze
Cdst 2: Redénd a fluxovand asfaltovd pojiva

Jakdkoliv zpétna vazba a otadzky k tomuto dokumentu by mély byt smérovany na narodni
normaliza¢ni organ. Kompletni seznam téchto orgént lze najit na webovych strankach CEN.

Podle vnitinich predpisut CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni Makedonie,
Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska
a Turecka.



1 Predmet normy

Tato evropska norma urcuje metodu pro stanoveni doby vytoku ropnych redénych a fluxovanych
asfaltovych pojiv pri teploté 25 °C v sekundach pomoci vytokového viskozimetru. Alternativnimi
zkuSebnimi teplotami jsou 40 °C, 50 °C a 60 °C.

VYSTRAHA Pouziti tohoto dokumentu miize byt spojeno s pouzivinim nebezpeénych
materiala, pracovnich postupu a zarizeni. Tento dokument adresné neupozornuje na
vSechna bezpecnostni rizika spojena s jeho pouzitim. Uzivatel této normy je zodpovédny za
to, Ze predem provede prislusna opatreni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi a stanovi
pro jeji pouzivani regula¢ni omezeni.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



