CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Prosinec
2002
Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni CSN
tendence k sedimentaci asfaltovych EN 12847
emulzi
65 7044

Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bitumen emulsions

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la tendence a la décantation des émulsions de
bitume

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des Absetzverhaltenst von
Bitumenemulsionen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 12847:2002. Evropska norma EN 12847:2002 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12847:2002. The European Standard
EN 12847:2002 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2002 65775
Podle zdkona €. 22/1997 Sh. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZovény

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Citované normy



EN 58 zavedena v CSN EN 58 (65 7003) Vzorkovani asfaltovych pojiv (idt EN 58:1984)

EN 1428 zavedena v CSN EN 1428 (65 7040) Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni obsahu vody v
asfaltovych emulzich - Metoda azeotropni destilace (idt EN 1428:1999)

EN 12594 zavedena v CSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltova pojiva - Pfiprava analytickych
vzorkd (idt EN 12594:1999)

EN I1SO 3696 zavedena v CSN EN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické Gcely. Specifikace a
zkuSebni metody (idt EN I1SO 3696:1995)

Souvisici CSN

CSN 01 8003 Zasady pro bezpe¢nou praci v chemickych laboratofich

CSN EN ISO 4259 (65 6003) Ropné vyrobky - Stanoveni a vyuziti Gdaji shodnosti ve vztahu ke
zkusebnim metodam (idt EN ISO 4259:1995)

CSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovnik a zna¢ky - Cést 1: Pravd&podobnost a obecné statistické
terminy (idt 1ISO 3534-1:1993)

Vypracovani normy
Zpracovatel: PARAMO, a.s. Pardubice, ICO 48173355, Ing. Jifi Plitz, Ladislava Vichové
Technicka normalizacni komise: TNK 134 Asfalty a asfaltova pojiva

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Emilie Exnerova
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EVROPSKA NORMA EN 12847
EUROPEAN STANDARD Kvéten 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 75.140; 91.100.50

Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni tendence k sedimentaci
asfaltovych emulzi

Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of
bitumen emulsions

Bitumes et liants bitumineux - Détermination  Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel -

de la Bestimmung des Absetzverhaltens von
tendance a la décantation des émulsions de  Bitumenemulsionen
bitume

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2002-02-15.



Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretaridtu nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref.
¢. EN 12847:2002 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma EN 12847:2002 byla pfipravena technickou komisi CEN/TC 336 ,Asfaltova
pojiva“, jejiz sekretariat zajis»uje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdeji do listopadu 2002 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v
rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do listopadu 2002.

Tato evropska norma je ¢asti souboru 14 norem: EN 1428, EN 1429, EN 1430, EN 1431, EN 12846, EN
12847, EN 12848, EN 12849, EN 12850, EN 13074, EN 13075-1, EN 13075-2, EN 13614 a EN 13808.

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Predmét normy

Tato norma urcuje zkuSebni metodu pro stanoveni tendence asfaltovych emulzi k sedimentaci.

POZNAMKA 1 Tato zkuSebni metoda neni pouzitelna pro emulze s nizkou viskozitou.
POZNAMKA 2 Pro Ucely této evropské normy predstavuje ,% (m/m)“ hmotnostni zlomek.
VYSTRAHA Pii pouziti této normy se mlze pracovat s nebezpeénymi latkami, postupy a
zarizenim. Neni smyslem této normy zabyvat se vSemi problémy bezpecnosti, které jsou

spojeny s jejim pouzivanim. Uzivatel této normy zodpovida za to, Zze pred jejim pouzitim
zajisti odpovidajici bezpecnost a hygienu prace a urci uplatnéni zakonnych omezeni.

-- Vynechany text --



