CESKA NORMA

ICS 55.100; 19.060 Kvéten 1996

Sklenéné obaly - ¢SN

Vyska a nerovnobéznost usti a dna -

Metody zkouseni EN 29 009
(1SO 9009:1991)

70 0563

Glass containers - Height and non-parallelism of finish with reference to containers base - Test
methods (1ISO 9009:1991)

Récipients en verre - Hauteur et non-parallélisme a la bague par rapport au fond du récipient -
Méthodes d'essai (ISO 9009:1991)

Behaltnisse aus Glas - Hohe und Nichtparallelitdt von Mindung und Behaltnisboden - Prifverfahren
(1ISO 9009:1991)

Tato norma je identicka s EN 29009:1994 a je vydana se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050
Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 29009:1994 and is published with the permision of CEN, Rue de
Strassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Narodni predmluva

Citované normy

ISO 7348:1992 dosud nezavedena

Souvisici normy
CSN 70 3100 N4pojové obalové sklo. Spole¢na ustanoveni
CSN 70 3200 Konzervové obalové sklo. Spole¢nd ustanoveni

CSN 70 3300 Farmaceutické obalové sklo. Spole¢na ustanoveni



CSN 70 3401 Sklo pro kosmeticky primysl. Obalové sklo pro kosmetiku

CSN 70 3500 Velké obalové sklo. Spole¢nd ustanoveni

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje €l. 3.1 CSN 70 0562 z 24. 10. 1981 a spolu s CSN EN 29008 a
CSN EN 29885 se nahrazuje CSN 70 0561 z 24. 10. 1981.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Sklafsky Ustav, s. p., Statni zkudena ¢.237 Hradec Kréalové, ICO 15063291, Milue
Milicova

Technicka normalizacni komise: TNK 78, Obaly a baleni

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Miloslav Vomocil

O Cesky normaliza¢ni institut
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EVROPSKA NORMA EN 29009
EUROPEAN STANDARD Duben 1994

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

MDT 621.798.147:666.171/172.531.717

Deskriptory: Containers, glass packaging, tests, determination, height, parallelism, dimensional
measurements



Sklenéné obaly - Vyska a nerovnobéznost usti a dna - Metody zkouseni (ISO 9009:1991)

Glass containers - Height and non-parallelism of finish with reference to container base - Test
methods (1ISO 9009:1991)

Récipients en verre - Hauteur et non-parallélisme ¥ la bague par rapport au fond du récipient -
Méthodes d'essai (ISO 9009:1991)

Tato evropska norma byla pfijata CEN 1994-04-01. Clenové CEN jsou povinni plnit pozadavky vnitfnich
predpisti CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za kterych je tfeba této evropské normé
bez jakychkoliv zmén dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy téchto narodnich norem s jejich bibliografickymi Gdaji Ize na vyzadani obdrzet
v Ustfednim sekretariadtu CEN nebo u kazdého ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
jakémkoliv jiném jazyku, prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou tento Clen
zodpovida a notifikuje ji Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Dénska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného kralovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN
Evropska komise pro normalizaci
European Committee for Standardisation
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ustiedni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050, Brusel
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Predmluva

Na navrh Ustfedniho sekretaridtu CEN se technickd komise rozhodla pfedloZit k formalnimu hlasovéni
mezinarodni normu

ISO 9009:1991 Sklenéné obaly - VySka a nerovnobéznost Usti a dna - Metody zkousSeni.



Vysledek formalniho hlasovani byl kladny.

Tato evropska norma musi ziskat status narodni normy bud’ uverejnénim identického textu nebo
uznanim do fijna 1994, eventudlni odporujici narodni normy musi byt stazeny do fijna 1994.

V souladu s vnitfnimi predpisy CEN/CENELEC jsou nize uvedené zemé povinny prevzit tuto evropskou
normu: Belgie, Dansko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Italie, Lucembursko, Nizozemsko, Némecko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Recko, Spojené krélovstvi, Spanélsko, Svédsko a Svycarsko.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy ISO 9009:1991 byl schvalen CEN jako evropska norma bez jakychkoliv zmén.

0 Uvod

Metody zkouSeni uvedené v této mezinarodni norme se vztahuji na dva technické kvalitativni znaky,
které existuji zpravidla samostatné. Protoze vSak oba znaky ovliviuji funkci obalu a metody zkousSeni
mohou byt ve stejnou dobu provedeny stejnym pristrojem, byly metody zkouSeni zpracovany v jedné
mezinarodni normé.

1 Pfredmét normy

Tato mezinarodni norma urcuje zkusebni metodu pro stanoveni vysky a nerovnobéznosti Usti a dna
sklenénych obald.

-- Vynechany text --



