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Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Determination of grain size distribution and of grain form aggregates

 

Tato normy platí pro stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva pro stavební účely.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Pojmy velikost zrna, frakce, úzká frakce, široká frakce, zrnitost, čára zrnitosti, nadsítné a podsítné
jsou vysvětleny v názvosloví ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení.

 

2. Zrnění kameniva - určující charakteristika frakce, která představuje dotyčné kamenivo; shoduje se
číselně s označením frakce.

 

3. Úzké zrnění - zrnění vymezené takovými meznými kontrolními síty, že řidší síto má rozměr
čtvercových otvorů nejvýše dvakrát tak veliký, než je rozměr čtvercových otvorů hustšího síta; úzké
zrnění je určující charakteristika dotyčné úzké frakce.

 

4. Široké zrnění - zrnění vymezené takovými meznými kontrolními síty, že řidší síto má rozměr
čtvercových otvorů více než dvakrát tak veliký než je rozměr otvorů hustšího síta; široké zrnění je
určující charakteristika dotyčné široké frakce.

 

5. Sada kontrolních sítí - řada dostatečně přesných sít o různé velikosti čtvercových nebo kruhových
otvorů, určená ke zkoušení zrnitosti kameniva, popř. i k přípravě zkušebních frakcí.



 

6. Sada normových sít - jednotná sada kontrolních sít o předepsané odstupňované velikosti
čtvercových otvorů.
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