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MASTEK Chemické a fyzikální rozbory

ČSN 72 1762

Тальк.

Химический и физический анализ

Talc.

Chemical and physical analysis

Tato norma určuje metody pro chemické a fyzikální rozbory všech druhů těžených a upravovaných
mastků podle ČSN 72 1761 Mastenec. Spoločné ustanovenia.

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Při provádění zkoušek uváděných v této normě platí čl. 1 až 16 a čl. 19 a 20 v ČSN 72 0100 z roku
1983.

2 OBSAH NORMY

Pro druhy zkoušek, zkušební postupy a vyhodnocování platí tab. 1.

Tabulka 1. PŘEHLED ZKUŠEBNÍCH METOD

Druh zkoušky Zkušební postup
Rozklad vzorku
Stanovení oxidu křemičitého
Stanovení obsahu CaO metodou AAS
Stanovení obsahu CaO metodou chelatometrickou
Stanovení obsahu MgO metodou chelatometrickou
Stanovení obsahu Al2O3 metodou AAS
Stanovení obsahu A12O3 metodou chelatometrickou
Stanovení obsahu TiO2 metodou fotometrickou
s diantipyrilmethanem
Stanovení obsahu TiO2 metodou fotometrickou
s peroxidem vodíku
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