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BETONOVÉ KONŠTRUKCIE

Klasifikácia prísad na zvýšenie odolnosti

betónu proti korózii

ČSN 72 2360* ST SEV 5058-85

Skupina Ž 02

Бетонные конструкции. Добавки для повышения стойкости бетона при защите от коррозии.
Классификация

Concrete structures. Admixtures for increasing the corrosion resistance of concrete. Classification

Touto normou sa zavádza ST SEV 5058-85 Ochrana proti korozii v stavebníctve. Přísady na zvýšenie
odolnosti betónu. Klasifikácia (pozri str. 3 až 7) ako čs. štátna norma.

V zmluvnoprávnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré
normu RVHP schválili (pozri str. 7) sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma
RVHP.

Čs. norma je doplnená o čl. 01 až 06, ktoré platia len v ČSSR.

01.   INFORMAČNÄ PRÍLOHA 1 - ST SEV 5058-85 sa dopĺňa informačnými názvami uvedenými v čl. 02
až 05.

02.    Dávka přísady - hmotnostné množstvo prísady vyjadrené v percentách hmotnosti dávky
cementu v betone.

03.     Optimálna dávka prísady- dávka, príp. interval dávky prísady, keď je jej účinok najefektívnejší.

04.     Najvyššia dovolená dávka prísady - hraničná dávka prísady, nad ktorú je zvýšenie dávky už
neefektivne, príp. aj škodlivé.

05.    M i n i m á l n a dávka prísady - dávka prísady, pri ktorej sa jej účinok este prejavuje.

06. V INFORMAČNEJ PRÍLOHE 2 je uvedené informativne dávkovanie prísad do betónovej zmesi.
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