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METODY ZKOUŠENÍ CEMENTU
Stanovení jemnosti mletí ČSN

EN 19 6-6

72 2100

 

 mod ISO 10749:1992
 

Methods of testing cement; Determination of fineness

Méthodes ïessais des ciments; Détermination de la finesse

Prüfverfahren für Zement; Bestimmung der Mahlfeinheit
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Národní předmluva

 

Citované normy

ENV 197 1) v ČSN dosud nezavedena 1)



ISO 383:1976 v ČSN dosud nezavedena (obdobná je ČSN 70 4005:1985)

ISO 565:1983 v ČSN dosud nezavedena (obdobné jsou ČSN 15 3105:1983 a ČSN 15 330:1966)

ISO 3310/ 1:1982 v ČSN dosud nezavedena (obdobné jsou ČSN 15 3105:1983 a ČSN 15 330:1966

ISO 4803:1978 v ČSN dosud nezavedena; zavedena v ON 70 4024:1978 Trubice, kapiláry a tyče z
borosilikátového skla 3,3 (eqv. ISO 4803:1978)
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