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METODY ZKOUŠENÍ CEMENTU
Postup pro odběr
a úpravu vzorků cementu

ČSN
EN 19 6-7

72 2100

 

 mod ISO 10750:1992
 

Methods of testing cement; Methods of taking and preparing samples of cement

Méthodes ïessais des ciments; Méthodes de prélevement et dàechantillonnage du ciment

Prüfverfahren für Zement; Verfahren für die Probenahme und Probenauswahl von Zement

 

Tato národní norma je identická s EN 196-7:1989 a je vydána se souhlasem

 

CEN

 

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 196-7:1989 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva



 

Citované normy

EN 196-1:1987 zavedena v ČSN EN 196-1 Metody zkoušení cementu; Stanovení pevnosti

EN  196-2:1987 zavedena v ČSN EN 196-2 Metody zkoušení cementu; Chemický rozbor cementu

EN  196-3:1987 zavedena v ČSN EN 196-3 Metody zkoušení cementu; Stanovení dob tuhnutí a
objemové stálosti

EN  196-4:1989 zavedena v ČSN EN 196-4 Metody zkoušení cementu; Kvantitativní stanovení hlavních
složek

EN  196-5:1987 zavedena v ČSN EN 196-5 Metody zkoušení cementu; Zkouška pucolanity
pucolánových cementů

EN  196-6:1989 zavedena v ČSN EN 196-6 Metody zkoušení cementů; Stanovení jemnosti mletí

EN  196-21:1987 zavedena v ČSN EN 196-21 Metody zkoušení cementů; Stanovení chloridů, oxidu  
uhličitého a alkálií v cementu

EN  1971) dosud nezavedena1)
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