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This standard is the Czech version of the European Standard EN 14309:2015. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem
Touto normou se nahrazuje CSN EN 14309 (72 7231) z ¢ervence 2016.

S ginnosti od 2017-09-30 se nahrazuje CSN EN 14309+A1 (72 7231) z ¢ervence 2013, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Néarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 14309:2015 dovoleno do 2017-09-30
pouzivat dosud platnou CSN EN 14309+A1 (72 7231) z &ervence 2013.

Zmény proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé dochézi ke zméné zplsobu prevzeti EN 14309:2015 do soustavy CSN.
Zatimco CSN EN 14309 (72 7231) z ¢ervence 2016 prevzala EN 14309:2015 schvélenim k pfimému
pouzivéani jako CSN oznadmenim ve Véstniku UNMZ, tato norma ji piejima prekladem.



Hlavni zmény proti predchozimu vydani normy jsou uvedeny v predmluvée evropské normy.
Informace o citovanych dokumentech

EN 822 zavedena v CSN EN 822 (72 7041) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni délky a Sirky

EN 823 zavedena v CSN EN 823 (72 7042) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni tloustky

EN 824 zavedena v CSN EN 824 (72 7043) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni pravouhlosti

EN 825 zavedena v CSN EN 825 (72 7044) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni rovinnosti

EN 826 zavedena v CSN EN 826 (72 7043) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Zkouska tlakem

EN 1602 zavedena v CSN EN 1602 (72 7046) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni objemové hmotnosti

EN 1603 zavedena v CSN EN 1603 (72 7047) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni rozmeérové stability za konstantnich laboratornich podminek (23 °C/50 % relativni
vlhkosti)

EN 1604 zavedena v CSN EN 1604 (72 7048) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni rozmeérové stability za ur¢enych teplotnich a vlhkostnich podminek

EN 1606 zavedena v CSN EN 1606 (72 7050) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni dotvarovani tlakem

EN 1607 zavedena v CSN EN 1607 (72 7051) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni pevnosti v tahu kolmo k roviné desky

EN 12085 zavedena v CSN EN 12085 (72 7054) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni linedrnich rozméra zkusebnich vzorka

EN 12086 zavedena v CSN EN 12086 (72 7055) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni propustnosti vodni pary

EN 12087 zavedena v CSN EN 12087 (72 7056) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni dlouhodobé nasakavosti pri ponoreni

EN 12088 zavedena v CSN EN 12088 (72 7057) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni dlouhodobé navlhavosti pti difuzi

EN 12089 zavedena v CSN EN 12089 (72 7058) Tepelnéizolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Zkouska ohybem

EN 12091 zavedena v CSN EN 12091 (72 7060) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni odolnosti pri stridavém zmrazovani a rozmrazovani

EN 12431 zavedena v CSN EN 12431 (72 7063) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -



Stanoveni tloustky izola¢nich vyrobki pro plovouci podlahy

EN 12667 zavedena v CSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chovéni stavebnich materialll a vyrobki -
Stanoveni tepelného odporu metodami chranéné topné desky a meéridla tepelného toku - Vyrobky
o0 vysokém a strednim tepelném odporu



EN 12939 zavedena v CSN EN 12939 (73 0571) Tepelné chovani stavebnich material a vyrobkd -
Stanoveni tepelného odporu metodami chranéné topné desky a méridla tepelného toku - Vyrobky
s velkou tloustkou o vysokém a strednim tepelném odporu

EN 13163 zavedena v CSN EN 13163+A1 (72 7202) Tepelnéizolaéni vyrobky pro budovy - Primyslové
vyrabéné vyrobky z pénového polystyrenu (EPS) - Specifikace

EN 13172:2012 zavedena v CSN EN 13172:2012 (72 7211) Tepelnéizolaéni vyrobky - Hodnoceni
shody

EN 13467 zavedena v CSN EN 13467 (72 7212) Tepelné izolaéni vyrobky pro zatizeni budov
a prumyslové instalace - Stanoveni rozméru, pravouhlosti a linearity predem tvarované izolace
potrubi

EN 13468 zavedena v CSN EN 13468 (72 7713) Tepelné izola¢ni vyrobky pro zatizeni budov
a prumyslové instalace - Stanoveni stopovych mnozstvi ve vodé rozpustnych chloridovych,
fluoridovych, kremicitanovych a sodnych ionta a stanoveni pH

EN 13469 zavedena v CSN EN 13469 (72 7214) Tepelnéizolaéni vyrobky pro zatizeni budov
a prumyslové
instalace - Stanoveni propustnosti vodni pary predem tvarované izolace potrubi

EN 13470 zavedena v CSN EN 13470 (72 7215) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro zafizeni budov
a prumyslové
instalace - Stanoveni objemové hmotnosti predem tvarované izolace potrubi

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v CSN EN 13501-1:20074+A1:2010 (73 0860) Pozarni klasifikace
stavebnich vyrobki a konstrukei staveb - Cast 1: Klasifikace podle vysledkll zkousek reakce na ohefl

EN 13823 zavedena v CSN EN 13823+A1 (73 0881) ZkouSeni reakce stavebnich vyrobkt na ohet -
Stavebni vyrobky kromé podlahovych krytin vystavené tepelnému tucinku jednotlivého horiciho
predmétu

EN 14706 zavedena v CSN EN 14706 (72 7221) Tepelnéizolaéni vyrobky pro zatizeni budov
a prumyslové
instalace - Stanoveni nejvyssi provozni teploty

EN 14707 zavedena v CSN EN 14707 (72 7222) Tepelnéizolaéni vyrobky pro zatizeni budov
a prumyslové
instalace - Stanoveni nejvyssi provozni teploty predem tvarované izolace potrubi

EN 14933 zavedena v CSN EN 14933 (72 7223) Tepelné izola¢ni a lehké vypliiové vyrobky pro
inzenyrské stavby - Pramyslové vyrabéné vyrobky z pénového polystyrenu (EPS) - Specifikace

EN 15715:2009 zavedena v CSN EN 15715:2010 (72 7234) Tepelné izola¢ni vyrobky - Pokyny pro
montaz a upevnéni pri zkouskéach reakce na ohen - Prumyslové vyrabéné vyrobky

EN 29052-1 zavedena v CSN EN 29052-1 (73 0505) Akustika - Stanoveni dynamické tuhosti - Cést 1:
Materidly pro izolaci plovoucich podlah v bytovych objektech

EN ISO 1182 zavedena v CSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkou$eni reakce stavebnich vyrobkl na
ohen - Zkouska nehorlavosti



EN ISO 1716 zavedena v CSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkou$eni reakce vyrobki na oheil - Stanoveni
spalného tepla (kalorické hodnoty)

EN ISO 8497 zavedena v CSN EN ISO 8497 (73 0556) Tepelna izolace - Stanoven{ vlastnosti
prostupu tepla v ustaleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubi

EN ISO 9229:2007 zavedena v CSN EN ISO 9229:2008 (72 7000) Tepelné izolace - Terminologie

EN ISO 11925-2 zavedena v CSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkouseni reakce na ohel - Zapalnost
stavebnich vyrobkll vystavenych pfimému pisobeni plamene - Cast 2: Zkouska malym zdrojem
plamene

EN ISO 13787 zavedena v CSN EN ISO 13787 (73 0313) Tepelné izola¢ni vyrobky pro zatizeni budov
a prumyslové instalace - Stanoveni deklarované hodnoty soucinitele tepelné vodivosti

Souvisici CSN

CSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci - Cést 1-1: Obecné zatiZeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 12090 (72 7059) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Zkouska smykem

CSN EN 13238 (73 0859) ZkouSeni reakce stavebnich vyrobkil na ohei - Postupy kondicionovani
a obecna pravidla pro vybér podklada

CSN EN 13471 (72 7216) Tepelné izola¢ni vyrobky pro zafizeni budov a primyslové instalace -
Stanoveni soucinitele tepelné roztaznosti



CSN EN 13793 (72 7065) Tepelné izola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni chovani pii
cyklickém zatézovani

CSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavebni materialy a vyrobky - Tepelné vlhkostni vlastnosti - Tabelované
navrhové hodnoty a postupy pro stanoveni deklarovanych a navrhovych tepelnych hodnot

Citované predpisy

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. brezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS. Toto narizeni je zavazné v celém rozsahu a primo pouzitelné ve vSech clenskych
statech.

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek.

Upozornéni na narodni poznamky
Do normy byly k ¢lankiim ZA.2.1 a ZA.2.2.2 doplnény narodni poznamky.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Vyzkumny ustav pozemnich staveb - Certifika¢ni spole¢nost s. r. 0., IC
25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghova

Technicka normalizacni komise: TNK 120 Tepelnéizolacni vyrobky a materialy

Pracovnik Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi: Ing. Alena Krupickova
EVROPSKA NORMA EN 14309
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Prosinec 2015

ICS 91.100.60 Nahrazuje
EN 14309:2009+A1:2013

Tepelnéizola¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné vyrobky
z pénového polystyrenu (EPS) - Specifikace

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made
products of expanded polystyrene (EPS) - Specification

Produits isolants thermiques pour l,équipement Warmedammstoffe fiir die technische

du batiment et les installations industrielles -  Gebaudeausriistung und fiir betriebstechnische
Produits manufacturés en polystyrene expansé Anlagen in der Industrie - WerkméaRig
(PSE) - Spécification hergestellte Produkte aus expandiertem

Polystyrol (EPS) - Spezifikation

Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 2015-10-24.



Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyz4adéani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficialni verze.

B

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 14309:2015 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, Lotysska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 14309:2015) vypracovala technicka komise CEN/TC 88 Tepelnéizolacni materidly
a vyrobky, jejiz sekretariat zajisStuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do cervna 2016 udélit status narodni normy, a to bud
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivéani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do zari 2017.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 14309:2009+A1:2013.

Tento dokument uvadi ty ¢clanky normy, které jsou nezbytné pro shodu evropské normy s narizenim
pro stavebni vyrobky (CPR).

Hlavni technické zmény, které byly provedeny v tomto novém vydani EN 14309, jsou nésledujici:
a) doplnéni predmluvy;
b) doplnéni ¢lanku 3.2.2;
¢) novy Clanek 4.3.15;
d) zmeéna c¢lanku 5.3.2;
e) zmeéna kapitoly 7;
f) zména kapitoly 8;
g) zména prilohy A;
h) nova priloha ZA.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky narizeni EU €. 305/2011.

Vztah k narizeni EU ¢. 305/2011 je uveden v informativni priloze ZA, ktera je nedilnou soucasti
tohoto dokumentu.

Zodpovédné mistni urady a smluvni strany, které jsou podle smérnic EU povinné specifikovat
pozadavky pri pouziti evropskych harmonizovanych norem vyrobku, mohou pozadovat doplikové
vlastnosti mimo rdmec ustanoveni této normy, pokud je to technicky nezbytné z duvodu
prevladajicich provoznich podminek zarizeni budov nebo navrzenych prumyslovych instalaci nebo
z divodu bezpecnostnich predpisu.

Tato evropska norma obsahuje pét priloh:
Priloha A (normativni) Rizen{ vyroby u vyrobce

Priloha B (normativni) Klasifikace vyrobku



evVV/

Priloha C (normativni) Stanoveni nejnizsi provozni teploty
Priloha D (informativni) Doplnkové vlastnosti

Priloha ZA (informativni) Ustanoveni této evropské normy, ktera se
tykaji ustanoveni narizeni EU o stavebnich
vyrobcich.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Tato evropska norma je jednou z rady norem pro izolaéni vyrobky pouzivané pro zarizeni budov
a prumyslové instalace, ale mize se pouzit v dalSich oblastech, pro které je vhodna.

Pri provadéni revidované rezoluce BT 20/1993 navrhl CEN/TC 88 dale uvedeny seznam norem jako
soubor

evropskych norem, a stanovil 21 mésicli po vydéani norem jako datum zru$eni narodnich norem
(DOW), které jsou v rozporu s evropskymi normami tohoto souboru.

Tento soubor norem zahrnuje nésledujici skupinu vzajemné souvisejicich norem pro specifikaci
prumyslové vyrabénych tepelnéizolacnich vyrobki, které patti do oblasti ptisobnosti CEN/TC 88:

EN 14303 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z mineralni viny (MW) - Specifikace

EN 14304 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z pruzné elastomerni pény (FEF) - Specifikace



EN 14305 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z pénového skla (CG) - Specifikace

EN 14306 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z kremicitanu vapenatého (CS) - Specifikace

EN 14307 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

EN 14308 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanuratové (PIR) pény - Specifikace

EN 14309 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z pénového polystyrenu (EPS) - Specifikace

EN 14313 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z polyethylenové pény (PEF) - Specifikace

EN 14314 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z fenolické pény (PF) - Specifikace

EN 15501 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro zarizeni budov a prumyslové instalace - Primyslové vyrabéné
vyrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace

Podle vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést narodni
normalizacni organy nasledujicich statl: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky Makedonie,
Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy,
Lotysska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska,
Svycarska a Turecka.



1 Predmet normy

Tato evropska norma specifikuje pozadavky na prumyslové vyrabéné vyrobky z pénového
polystyrenu, které jsou pouzivany pro tepelnou izolaci zarizeni budov a prumyslovych instalaci

v rozsahu provozni teploty od priblizné

-180 °C do +80 °C. Tato norma zahrnuje také pénovy polystyren z modifikovanych polymerd s vy$si
odolnosti proti vysokym teplotam.

Pro provozni teplotu nizsi nez -50 °C se doporucuji specialni zkousky tykajici se vhodnosti vyrobku
pro urc¢ené pouziti (napr. zkapalnovani kysliku). V kazdém pripadé je nezbytné brat zretel na
doporuceni vyrobce.

Vyrobky jsou vyrabény ve formé desek s oplasténim nebo bez oplasténi, ve formé roli, izola¢nich
segmentd, izola¢nich pouzder potrubi nebo jinych prefabrikovanych vyrobkd.

Tato evropskéa norma popisuje charakteristiky vyrobku a obsahuje postupy pro zkouseni, hodnoceni
shody, znaceni a oznacovani Stitkem.

Vyrobky, které jsou predmétem této normy, jsou také pouzivany v prefabrikovanych
tepelnéizolacnich systémech a kompozitnich panelech; funk¢ni vlastnosti systému obsahujicich tyto
vyrobky nejsou soucasti této normy.

Tato evropska norma nespecifikuje pozadovanou uroven nebo tridu sledované vlastnosti, kterych ma
byt u vyrobku dosazeno k prokazéni zpusobilosti pro jeho jednotliva pouziti. Tridy a Grovné

pozadované pro dané pouziti mohou byt uvedeny v predpisech a pozadavcich vybérovych rizeni.

Vyrobky s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti vétsi nez 0,060 W/(mxK) pri 10 °C
nejsou predmétem této normy.

Tato evropskd norma se nevztahuje na izola¢ni vyrobky zhotovené in situ (foukanim nebo sypanim)
nebo vyrobky pro izolaci budov.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



