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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané
pod lepené keramické obklady – Požadavky, metody
zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování

Nahrazení předchozích norem
S účinností od 2018-12-31 se nahrazuje ČSN EN 14891 (72 2430) z listopadu 2012,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


