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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16809-1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standar-
dizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16809-1:2019. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16809-1 (72 7251) z června 2020.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16809-1:2019 do soustavy norem
ČSN. Zatímco ČSN EN 16809-1 (72 7251) z června 2020 převzala EN 16809-1:2019 schválením
k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.
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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-09-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel
© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                 
Ref. č. EN 16809-1:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16809-1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační
materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2020 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

EN 16809-1 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí
pěnového polystyrenu (EPS) a stmelených perlí pěnového polystyrenu se skládá ze dvou částí, které
tvoří soubor. První část (tento dokument) pokrývá výrobky, které jsou uváděny na trh. Druhá část
pokrývá specifikace pro zabudované výrobky. Pro koncové použití izolačních výrobků podle
EN 16809-2 se použijí obě části normy.

Snížení spotřeby energie a uvolňování emisí během doby životnosti izolačního výrobku výrazně
převyšují spotřebu energie a uvolněné emise během procesu výroby a likvidace výrobku.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje požadavky na výrobky z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS)
a stmelených perlí pěnového polystyrenu pro zabudování in situ do zděných dutinových stěn
a rámových konstrukcí.

Tento dokument specifikuje izolační výrobky před zabudováním. Popisuje charakteristiky výrobků
a obsahuje
postupy zkoušení, označování a značení štítkem.

Tento dokument nestanovuje požadovanou úroveň dané vlastnosti, které musí výrobek dosáhnout,
aby se prokázala jeho vhodnost pro konkrétní použití. Úrovně požadované pro dané použit lze nalézt
v předpisech nebo v souvisejících normách.

POZNÁMKA Pro zamezení prosakování vody do zděných stěn mohou být potřebné speciální zkoušky
pro danou klimatickou oblast.

Tento dokument se nevztahuje na průmyslově vyráběné izolační výrobky z pěnového polystyrenu
(EPS) a na průmyslově nebo in situ vyráběné výrobky, jejichž zamýšleným použitím je izolace
zařízení budov a průmyslových instalací.

Výrobky s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,25 m2·K/W nebo s deklarovanou hodnotou
součinitele tepelné vodivosti větší než 0,060 W/(m·K) při teplotě 10 °C nejsou předmětem této
normy.

Tento dokument nestanovuje požadavky na výrobky určené pro zajištění vzduchové neprůzvučnosti
a zvukové pohltivosti.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


