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Narodni predmluva
Citované normy

ENV 197-1 zavedena v CSN P ENV 197-1 Cement. SloZeni, jakostni poZadavky a kritéria pro stanoveni
shody - C4st 1: Cementy pro obecné pouziti (72 2101)

EN 1322 zavedena v CSN EN 1322 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky. Definice a
terminologie (72 2461)
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EN 1323
Prosinec 1996
ICS 83. 180; 91. 100. 10; 91. 100. 30

Deskriptory: tiles, floor coverings, glue, supports, plates, concrete, preparation, specifications,
manufacturing, water absorption tests

Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky Betonova deska pro zkouseni

Adhesives for tiles - Concrete slab for test

Colles a carrelage - Plagues de béton pour essais Mortel und Klebstoffe fiir keramische Fliesen und
Platten - Betonplatten

Tato evropska norma byla schvélena CEN 1996-11-25. Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini
predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé bez
jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace
tykajici se téchto narodnich norem Ize vyZzadat v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena
CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské a némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce, prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou odpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, méa stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Dénska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného krélovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN

Evropska komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ustfedni sekretariat: rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels
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Pfedmluva

Tato evropska norma byla vypracovana Technickou komisi CEN/TC 67 Keramické obkladové prvky,
jejiz sekretariat ridi UNI.

Této evropské normé se nejpozdéji do ¢ervna 1997 udéluje status narodni normy a to bud vydanim
identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani a vSechny narodni normy, které jsou s ni v
rozporu, musi byt zruSeny nejpozdéji do ¢ervna 1997.

Ve smyslu Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést nasledujici
zemé: Belgie, Dansko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Italie, Lucembursko, Némecko, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Recko, Spojené krélovstvi, Spanélsko, Svédsko a Svycarsko.

1 Pfredmét normy

Tato norma specifikuje podklad (betonovou desku), ktery se pouziva pro stanoveni vlastnosti maltovin
a lepidel pro keramické obkladové prvky.

Tato norma neobsahuje zadné poZadavky ani doporuceni pro jiné typy a zplsoby vyroby keramickych
obkladovych prvkd.

POZNAMKA - Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky mohou byt pouZity pro jiné typy
obkladl (prirodni a aglomerovany kdmen, atd. ).
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