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Národní předmluva



Citované normy

EN 932-2 zavedena v ČSN EN 932-2 (72 1192)  Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2:
Metody zmenšování laboratorních vzorků

EN 932-5 zavedena v ČSN EN 932-5 (72 1192)  Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5:
Běžné zkušební zařízení a kalibrace

EN 1097-7 zavedena v ČSN EN 1097-7 (72 1194)  Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností
kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

EN 1427 zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060)  Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí -
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EN 12591 zavedena v ČSN EN 12591 (65 7201)  Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o., 452 76 293, Ing. Karel Blažek
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EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13179-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Srpen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 75.140
Zkoušení fileru pro asfaltové směsi -
Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička
Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures -
Part 1: Delta ring and ball test
 
Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges
bitumineux -
Partie 1: Essai bille-anneau

Prüfverfahren für mineralische Füller in
bitumenhaltigen Mischungen -
Teil 1: Delta-Ring- und Kugel-Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-07-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou



notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                          Ref.
č. EN 13179 -1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 154 „Kamenivo“, jejímž
sekretariátem je BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do prosince 2003.

Tato norma tvoří část série zkoušek filerů stmelených asfaltem.

Zkušebními metodami pro ostatní vlastnosti kameniva se budou zabývat části těchto evropských
norem:

EN 932      Zkoušení všeobecných vlastností kameniva

EN 933      Zkoušení geometrických vlastností kameniva

EN 1097    Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva

EN 1367    Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání

EN 1744    Zkoušení chemických vlastností kameniva

Další částí EN 13179 bude:

Část 2: Asfaltové číslo

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,



Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma uvádí postup používaný ke stanovení ztužujícího účinku fileru při smíchání s
asfaltem.

-- Vynechaný text --


