CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 91.100.10 Listopad
2003

ZkuSebni metody potérovych materiald - CSN

Cést 4: Stanoveni odolnosti proti obrusu EN 13892-4
metodou BCA
72 2482

Methods of test for screed materials - Part 4: Determination of wear resistance - BCA
Méthodes d’'essais des matériaux pour chapes - Partie 4: Détermination de la résistance a I'usure BCA

Prafverfahren fUr Estrichmartel - Teil 4: Bestimmung des Verschleisswidestands nach BCA

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 13892-4:2002. Evropska norma EN 13892-4:2002 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13892-4:2002. The European Standard EN
13894-2:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 13892-4 (72 2482) z Eervence 2003.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2003 68560
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Tato norma je soucasti souboru zkusebnich metod potérovych materiald.
Zmény proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé dochazi ke zméné zplsobu prevzeti EN 13892-4:2002 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN z ¢ervence 2003 prevzala EN 13892-4:2002 schvalenim k pfimému pouzivani jako CSN,
tato norma ji prejima prekladem.

Citované normy

EN 13813 zavedena v CSN EN 13813 (72 2480) Potérové materialy a podlahové potéry - Potérové
materialy - Vlastnosti a poZzadavky

EN 13892-1 zavedena v CSN EN 13892-1 (72 2482) Zkusebni metody potérovych materidld - Cést 1:
Odbér vzorkl, zhotoveni a oSetfovani zkusebnich téles

Vypracovani normy

Zpracovatel: Vyzkumny Ustav maltovin Praha s.r.o., ICO: 49618377, normalizacni sekce Brno, Ing. Vladivoj
Tomek

Technicka normalizacni komise: TNK 39, Maltovinova pojiva, vapence a sadrovce

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Alena Krupickova

Strana 3
EVROPSKA NORMA EN 13892-4
EUROPEAN STANDARD Listopad 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 91.100.10

Zkusebni metody potérovych materiald -

Cést 4: Stanoveni odolnosti proti obrusu metodou BCA
Methods of test for screed materials -

Part 4: Determination of wear resistance - BCA

Méthodes d’'essai des matériaux pour chapes - Prifverfahren fiir Estrichmortel -

Partie 4: Détermination de la résistance Teil 4: Bestimmung des
a l'usure BCA Verschleisswiderstands
nach BCA

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2002-10-09.

Clenové CEN jsou povinni splnit pozadavky Vnitfnich pfedpisti CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny
podminky, za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni
normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem lIze vyzadat
v Ridicim centru CEN nebo u kazdého ¢lena CEN.



Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni orgény Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a v jakémkoli
Ref. €. 13892-4:2002 E

mnozstvi jsou vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Tento dokument (EN 13892-4:2002) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 303 ,Podlahové potéry
a podlahy provadéné na stavbach®, jejiz sekretariat zajis»uje DIN.

Byl vypracovan pracovni skupinou WG 2 ,Potérové materiadly a podlahové potéry - ZkuSebni metody*,
pricemz byly pfi tom vzaty v Uvahu navrhy predloZzené pracovni skupinou WG 1 ,,Potérové materidly a
podlahové potéry - Definice, vlastnosti a pozadavky*“.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do kvétna 2003 dat status narodni normy, a to bud vydanim



identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do kvétna 2003.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Pfedmét normy

Tato evropska norma urcuje metodu pro stanoveni odolnosti proti obrusu na zkusebnich télesech
zhotovenych z malty pro cementové potérové materialy, potérové materialy z horeCnaté maltoviny
nebo pro pryskyri¢né potérové materialy, pripadné pro jiné potérové materidly. Metoda je také vhodna
pro podlahové potéry.

-- Vynechany text --



