CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 91.100.10; 91.100.30 Duben
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Prisady do betonu, malty a injektazni malty - CSN

ZkuSebni metody - EN 480-5

Cést 5: Stanoveni kapildrni absorpce
72 2325

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 5: Determination of capillary
absorption

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Méthodes d“essai - Partie 5: Détermination de |“absorption
capillaire

Zusatzmittel flr Beton, Mortel und Einpressmortel - Prifverfahren - Teil 5: Bestimmung der kapillaren
Wasseraufnahme

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 480-5:2005. P¥eklad byl zajistén Ceskym normalizaénim
institutem. Ma stejny status jako oficidlni verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 480-5:2005. It was translated by Czech
Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 480-5 (72 2325) z ledna 1999.

© Cesky normaliza&ni institut, 2006

75610

Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Zmeny proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé EN 480-5:1996 je nova norma doplnéna o kapitolu 8 Protokol o zkousce.
Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 196-1 zavedena v CSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkouseni cementu Cést 1: Stanoveni pevnosti
EN 413-2 zavedena v CSN EN 413-2 (72 2102) Cement pro zdéni Cast 2: Zkusebni metody

EN 480-1 zavedena v CSN EN 480-1 (72 2325) P¥{sady do betonu, malty a injektdZni malty - Zkusebn{
metody - Cast 1: Referenéni beton a referenéni malta pro zkouseni

Vypracovani normy
Zpracovatel: Cesky normaliza¢ni institut, IC 48135283
Technicka normalizacni komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Alena Krupickova
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EVROPSKA NORMA EN 480-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Zafi 2005
ICS 91.100.10; 91.100.30 Nahrazuje EN 480-
5:1996

Prisady do betonu, malty a injektazni malty - Zkusebni metody -
Cést 5: Stanoveni kapilarni absorpce

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods -
Part 5: Determination of capillary absorption

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Zusatzmittel far Beton, Mértel und

Méthodes dessai - Einpressmortel -

Partie 5: Détermination de | absorption Prafverfahren -

capillaire Teil 5: Bestimmung der kapillaren
Wasseraufnahme

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2005-07-28.

Clenové CEN jsou povinni spinit Vnit¥ni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v



kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska,
©védska a ©Ovycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostredky
Ref. C. EN 480-5:2005 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma (EN 480-5:2005) byla zpracovana technickou komisi CEN/TC 104 ,Beton a
souvisejici vyrobky* jejiz sekretariat zajisS»uje DIN.

Této evropské normé bude nejpozdéji do bfezna 2006 udélen status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
budou zruSeny nejpozdéji do brezna 2006.

Tento dokument byl vypracovan subkomisi 3 (SC 3) TC 104 ,Pfisady do betonu, malty a injektazni
malty*“.

Tato norma je soucasti rady EN 480 ,Prisady do betonu, malty a injektazni malty - ZkuSebni metody*,
ktera obsahuje nasledujici ¢asti:

Cést 1: Referenéni beton a referenéni malta pro zkouseni
Cést 2: Stanoveni doby tuhnuti

Cést 4: Stanoveni odlu¢ovani vody z betonu

Cést 5: Stanoveni kapilarni absorpce

Cést 6: Infratervend analyza

Cést 8: Stanoveni obsahu susiny



Cést 10: Stanoveni obsahu vodou rozpustnych chlorid

Cést 11: Stanoveni charakteristik vzduchovych péré ve ztvrdlém betonu
Cést 12: Stanoveni obsahu alkalii v pfisadach

Cést 13: Referen¢ni malta pro zdéni pro zkoudeni pfisad do malty

Cést 14: Pfisady do betonu, malty a injektazni malty - Zkusebni metody - C4st 14: Mé&feni nachylnosti
na korozi vyztuzené oceli v betonu - Potenciostaticka elektrochemicka zkuSebni metoda 1)

Tento dokument se pouziva spolecné s jinymi normami fady EN 480.
Tento dokument nahrazuje EN 480-5:1996.

V souladu s Vnitfnimi predpisy CEN/CENELEC jsou povinny prevzit tuto evropskou normu narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

1) Tato Cast se pfipravuje.
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1 Pfedmét normy

Tato evropska norma popisuje postup pro stanoveni vlivu prisad na kapilarni absorpci malty.

-- Vynechany text --



