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Narodni pfedmluva
Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 80 zavedena v CSN EN 80 (72 4850) Pisoarové misy nasténnéu) - Pfipojovaci rozméry



EN 274-1 zavedena v CSN EN 274-1 (13 7210) 2) Zdravotnétechnické armatury - Odpadové armatury
pro zafizovaci pfedméty - Cast 1: PoZzadavky

EN 12056-2 zavedena v CSN EN 12056-2 (75 6760) Vnitini kanalizace - Gravita&ni systémy - Cast 2:
Odvadeéni splaskovych odpadnich vod - Navrhovani a vypocty

Souvisici CSN

CSN I1SO 31-0 (01 1300) Veli¢iny a jednotky - Cast 0: V&eobecné zasady

CSN 72 4801 Vyrobky zdravotnické keramiky - Nazvy a definice

CSN 72 4840 Vyrobky zdravotnické keramiky - Véeobecné technické poZzadavky

CSN 72 4841 Vyrobky zdravotnické keramiky - Zku$ebni metody

CSN EN 34 (72 4845) Zachodové misy nast&nné?, s pevné pfipojenou nadrzi - Pfipojovaci rozméry
CSN EN 36 (72 4847) Bidety nasténné?, s hornim pfivodem vody - Pfipojovaci rozméry

CSN EN 38 (72 4849) Zachodové misy nasténné?, s volnym pfitokem vody - Pfipojovaci rozméry
CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN 75 7300 Jakost vod - Chemicky a fyzikéIni rozbor - Vieobecna ustanoveni a pokyny

Citované technické predpisy

Smeérnice Rady 89/106/EHS z 1988-v12-21, o sblizovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych statd,
tykajici se stavebnich vyrobkl. V Ceské republice je tato smérnice zavedena narizenim vlady ¢.

190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE, v platném
znéni.

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byla k bibliografii dopInéna informativni ndrodni poznamka.
Vypracovani normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IC 26475081, Ing. Petr ©palek
Technicka normalizacni komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Alena Krupickova

1) POZNAMKA V praxi se pouziva termin ,zavésné".

2) POZNAMKA Plati anglicka verze pfevzaté normy, kterd neni souc¢asti vytisku.
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EVROPSKA NORMA EN 13407
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Rijen 2006

ICS 91.140.70

Pisoarové misy nasténné - Funk¢ni pozadavky a zkuSebni metody
Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods

Urinoirs muraux - Prescriptions fonctionnelles Wandhangende Urinale -
et méthodes d’essai Funktionsanforderungen

und Prufverfahren

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2006-08-28.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN

Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky

Ref. ¢. EN 13407:2006 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Tento dokument (EN 13407:2006) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 163 ,Sanitarni potreby*,
jejimz sekretariatem byl povéren UNI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do dubna 2007 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do cervence 2008.

Tento dokument patfi do fady harmonizovanych evropskych norem pro zdravotnétechnické zafizovaci
predmety, ktery byl vypracovan na zakladé mandatu M/110 ,Zdravotnétechnické zafizovaci
predmeéty“, udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym sdruzenim volného obchodu, umoznujici
oznacovani shody CE na zakladé Smérnice Rady (89/106/EHS), tykajici se stavebnich vyrobkd.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je nedilnou soucasti této
normy.

V souladu s Vnitfnimi predpisy CEN/CENELEC jsou povinny prevzit tuto evropskou normu narodni
normaliza&ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného



kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovuje konstrukéni a funkéni pozadavky a zkusebni metody pro ndsténné
pisoarové misy pouzivané pro ucely osobni hygieny, vyrobené ze zdravotnické keramiky nebo
korozivzdorné oceli.

Norma neplati pro pisodrové stény a pisodrova stani, ani pro nesplachované pisoary.

-- Vynechany text --



