CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 83.180; 91.100.10; 91.100.30 Leden
2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - CSN
Betonové desky pro zkouseni EN 1323
72 2462

Adhesives for tiles - Concrete slabs for tests
Colles a carrelage - Plagues de béton pour essais

Mortel und Klebstoffe fir Fliesen und Platten - Betonplatten fur Prifungen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1323:2007. Pfeklad byl zajistén Ceskym normaliza¢nim
institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1323:2007. It was translated by Czech
Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1323 (72 2462) z ¢ervence 1998.

© Cesky normaliza&ni institut, 2008 79989
Podle zakona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normalizacniho institutu.
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Narodni predmluva



Zmeény proti pfedchozim normam
V normé doslo proti predchozim vydani k upresnéni a dopInéni nékterych Gdaj.
Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 197-1 zavedena v CSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody
cementl pro obecné pouziti

Vypracovani normy
Zpracovatel: Doc. Ing. Vladimir Hanyky¥, DrSc., IC 61013501
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 44 ®&rovzdorné materialy a vyrobky

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Alena Krupi¢kova
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EVROPSKA NORMA EN 1323
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Srpen 2007
ICS 83.180; 91.100.10; 91.100.30 Nahrazuje EN
1323:1996

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky -
Betonové desky pro zkouseni
Adhesives for tiles - Concrete slabs for tests

Colles a carrelage - Plagues de béton Mortel und Klebstoffe flir Fliesen und Platten -
pour essais Betonplatten fur Prifungen

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2007-01-21.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozend ¢clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.



CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 1323:2007 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 1323:2007) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 67 , Keramické obkladové
prvky“, jejiz sekretariat zajiS»uje UNI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do Unora 2008 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu
je nutno zrusit nejpozdéji do Unora 2008.

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni podstatnych pozadavkd smérnice (smérnic) EC.

Tento dokument nahrazuje EN 1323:1998.

Podle Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou nasledujici zemé povinny prevzit tuto evropskou normu:
Belgie, Bulharsko, Ceska republika, Dénsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itélie, Kypr, Litva,
LotysSsko, Lucembursko, Madarsko, Malta, Némecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Recko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kralovstvi, © panélsko, ©védsko a ©vycarsko.

Strana 6

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma urcuje podklad (betonovou desku), ktery se pouziva pro stanoveni vlastnosti
malt a lepidel pro keramické obkladové prvky.



Tato evropska norma neobsahuje Zadné pozadavky ani doporuceni pro vyrobu a instalaci keramickych
obkladovych prvkd.

POZNAMKA Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky mohou byt pouZity také pro jiné druhy
obkladovych prvkl (pfirodni a aglomerovany kamen, atd.), kde nepUsobi nepfiznivé na kdmen.

-- Vynechany text --



