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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 13859-2:2004+A1:2008. Pfeklad byl zajistén Ufadem
pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. M4 stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13859-2:2004+A1:2008. It was
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 13859-2 (72 7621) z kvétna 2005.

Narodni pfedmluva

Tato norma obsahuje zapracovanou zménu Al z dubna 2008. Zmény i doplnéné a upravené clanky
jsou v textu vyznacCeny znackami ! ". Vypustény text je zobrazen takto ,!vypustény text"“, opraveny
nebo novy text je zobrazen vliozenym textem mezi obé znacky.

Narodni ndvrhové hodnoty vlastnosti stavebnich materiald a vyrobkd stanovuje CSN 73 0540-3.
Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 1107-1 zavedena v CSN EN 1107-1 (72 7631) Hydroizola¢ni pasy a félie - Cast 1: Asfaltové pasy
pro hydro-
izolaci stfech - Stanoveni rozmérové stalosti



EN 1107-2 zavedena v CSN EN 1107-2 (72 7631) Hydroizola&ni pasy a félie - Stanoveni rozmérové
stalosti -
Cést 2: Plastové a pryzové pasy a félie pro hydroizolaci stfech

EN 1109 zavedena v CSN EN 1109 (72 7633) Hydroizolaéni pasy a félie - Asfaltové pasy pro
hydroizolaci stfech -
Stanoveni ohebnosti za nizkych teplot

EN 1296 zavedena v CSN EN 1296 (72 7648) Hydroizola¢ni pasy a félie - Asfaltové, plastové a pryzové
pasy a félie pro hydroizolaci stfech - Metoda umélého starnuti pfi dlouhodobém vystaveni zvySené
teploté

EN 1297 zavedena v CSN EN 1297 (72 7654) Hydroizolaéni pésy a félie - Asfaltové, plastové a pryZové
pasy a félie pro hydroizolaci stfech - Metoda umélého starnuti pfi dlouhodobém vystaveni kombinaci
UV zareni, zvySené teploty a vody

EN 1848-1 zavedena v CSN EN 1848-1 (72 7640) Hydroizola¢ni pésy a félie - Stanoveni délky, $iFky
a pfimosti -
Cést 1: Asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech

EN 1848-2 zavedena v CSN EN 1848-2 (72 7640) Hydroizola&ni pasy a félie - Stanoveni délky, &itky
a primosti -
Cést 2: Plastové a pryzové pasy a félie pro hydroizolaci stfech

EN 1849-1 zavedena v CSN EN 1849-1 (72 7641) Hydroizola&ni pasy a félie - Stanoveni tloustky
a plosné hmotnosti -
Cést 1: Asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech

EN 1849-2 zavedena v CSN EN 1849-2 (72 7641) Hydroizola&ni pasy a félie - Stanoveni tloustky
a plosné hmotnosti -
Cést 2: Plastové a pryzové pasy a félie pro hydroizolaci stfech

'EN 1928:2000" zavedena v CSN EN 1928 (72 7643) Hydroizola¢ni pasy a félie - Asfaltové, plastové
a pryzové pasy a félie pro hydroizolaci stfech - Stanoveni vodotésnosti

EN 1931 zavedena v CSN EN 1931 (72 7644) Hydroizolaéni pasy a félie - Asfaltové, plastové a pryZové
pasy a folie pro hydroizolaci stfech - Stanoveni propustnosti vodni pary

EN 12114 zavedena v CSN EN 12114 (73 0572) Tepelné chovani budov - Stanoveni priivzdusnosti
stavebnich dilct a prvkd - Laboratorni zkusebni metoda

EN 12310-1:1999 zavedena v CSN EN 12310-1 (72 7636) Hydroizola¢ni pasy a fdlie - Cast 1: Asfaltové
pasy pro hydroizolaci stfech - Stanoveni odolnosti proti protrhdvani (drik hrebiku)

EN 12311-1 zavedena v CSN EN 12311-1 (72 7637) Hydroizolaéni pasy a félie - Cést 1: Asfaltové pésy
pro hydroizolaci stfech - Stanoveni tahovych vlastnosti

EN 13111 zavedena v CSN EN 13111 (72 7650) Hydroizola&ni pasy a félie - Pojistné hydroizolace pod
skladané krytiny stfech a zdi - Stanoveni odolnosti proti propustnosti vody

'EN 13238 zavedena v CSN EN 13238 (73 0859) Zkouseni reakce stavebnich vyrobkd na ohef -
Postupy kondicionovani a obecna pravidla pro vybér podkladd"



EN 13416:2001 zavedena v CSN EN 13416 (72 7652) Hydroizola&ni pasy a félie - Asfaltové, plastové
a pryzové pasy a félie pro hydroizolaci strech - Pravidla pro odbér vzorkd

'EN 13501-1:2007 zavedena v CSN EN 13501-1 (73 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkd
a konstrukci staveb - Cast 1: Klasifikace podle vysledkl zkousek reakce na ohen"

EN ISO 11925-2 zavedena v CSN EN SO 11925-2 (73 0884) Zkouseni reakce na oheri - Zapalnost
stavebnich vyrobk{l vystavenych ptimému plisobeni plamene - Cést 2: Zkouska malym zdrojem
plamene (I1SO 11925-2:2002)

'EN I1SO 12572" zavedena v CSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelné vihkostni chovéni stavebnich
materiald a vyrobkd - Stanoveni prostupu vodni pary (1ISO 12572:2001)

Souvisici CSN

CSN 73 0540-3 Tepelnd ochrana budov - Cast 3: Vypoc&tové hodnoty veli¢in pro navrhovani
a ovérovani

CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypoctové metody pro navrhovani a ovéfovani

CSN EN 12524 (73 0576) Stavebni materidly a vyrobky - Tepelné vlhkostni vlastnosti - Tabulkové
navrhové hodnoty

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Z&kladni ustanoveni
Vypracovani normy
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Tato evropska norma byla schvalena CEN 2004-10-20 a obsahuje Zménu Al schvalenou 2008-08-08.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se t&chto narodnich norem Ize obdrzet na vyzadani v Ridicim centru nebo

u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

CEN
Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2008 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. C.
EN 13859-2:2004+A1:2008 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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Pfedmluva

Tento dokument (EN 13859-2:2004+A1:2008) byl vypracovan CEN/TC 254 ,Hydroizolani pasy

a félie" jejiz sekre-

tariat zajistuje BSI.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do dubna 2009 dat status narodni normy, a to bud vydanim

identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do dubna 2009.

Tato norma obsahuje zménu Al schvalenou 2008-08-08.
Tato norma nahrazuje EN 13859-2:2004.
Zacatek a konec textu vloZzeného nebo upraveného zménou jsou vyznaceny znackami !".

Tato evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi
a Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zakladnich pozadavk{ smérnice
(smérnic) EU 89/106.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, kterd je nedilnou soucasti této
normy.

Podle vnitfnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma specifikuje charakteristiky pasd a folii podkladnich a pro pojistné hydroizolace
urcené u stén pro zamezeni pronikani vétru a vlhka z vnéjsiho prostfedi. Norma specifikuje
pozadavky, zkusebni metody a hodnoceni shody vyrobkl s poZadavky této normy.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



