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Předmluva

Tato evropská norma (EN 14303:2009) byla vypracována technickou komisi CEN/TC 88 „Tepelně izolační
materiály a výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě musí být dán status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením
k přímému používání nejpozději do května 2010 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit
nejpozději do srpna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. CEN
[a/nebo CENELEC] nemůže nést zodpovědnost za identifikaci některého nebo všech takových patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/106/ EHS.

Vztah ke směrnici EU 89/106/EHS je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Zodpovědné úřady a smluvní strany, které jsou podle směrnic EU povinné specifikovat požadavky při použití



evropských harmonizovaných norem výrobků, mohou požadovat doplňkové vlastnosti mimo rámec ustanovení
této normy, pokud je to technicky nezbytné z důvodu převládajících provozních podmínek zařízení budov nebo
navržených průmyslových instalací nebo z důvodu bezpečnostních předpisů.

Tato evropská norma obsahuje tři přílohy:

Příloha A (normativní) Systém řízení výroby;

Příloha B (informativní) Doplňkové vlastnosti;

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro izolační výrobky používané pro zařízení budov a průmyslové
instalace, ale může se použít v dalších oblastech, kde je vhodná.

Při provádění revidované rezoluce BT 20/1993 navrhl CEN/TC 88 dále uvedený seznam norem jako soubor
evropských norem, a stanovil 21 měsíců po vydání norem jako datum zrušení národních norem (DOW), které
jsou v rozporu s evropskými normami tohoto souboru.

Tento soubor norem zahrnuje následující skupinu vzájemně souvisejících norem pro specifikaci průmyslově
vyráběných tepelně izolačních výrobků, které patří do oblasti působnosti CEN/TC 88:

EN 14303 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky
z minerální vlny (MW) – Specifikace

EN 14304 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky
z pružné elastomerní pěny (FEF) – Specifikace

EN 14305 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky
z pěnového skla (CG) – Specifikace

EN 14306 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky
z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace

EN 14307 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky
z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace

EN 14308 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky
z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace

EN 14309 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky
z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace

EN 14313 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky
z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace

EN 14314 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky
z fenolické pěny (PF) – Specifikace

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány
následujících států: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
1 Předmět normy



Tato evropská norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny, které jsou
používány pro tepelnou izolaci zařízení budov a průmyslových instalací v oblasti provozní teploty přibližně od
0 °C do +800 °C.

POZNÁMKA Pod provozní teplotou okolí mohou být požadovány speciální prostředky proti difúzi vodní
páry a akumulaci vody při proudění vzduchu. Pod provozní teplotou –50 °C se doporučují speciální
zkoušky týkající se vhodnosti výrobků pro určené použití (např. zkapalňování kyslíku). V každém
případě je nezbytné brát zřetel na doporučení výrobce.

Výrobky jsou vyráběny s povrchovou úpravou nebo bez ní, ve formě rolí, desek, rohoží, plstí, rohoží na pletivu,
lamelových rohoží, zkosených segmentů a izolačních pouzder.

Tato evropská norma popisuje vlastnosti výrobků a obsahuje postupy pro zkoušení, hodnocení shody, značení
a označování štítkem.

Výrobky, které jsou předmětem této normy, jsou také používány v montovaných tepelně izolačních sestavách
a kompozitních panelech; chování systémů obsahujících tyto výrobky není součástí této normy.

Tato evropská norma nespecifikuje požadovanou úroveň sledované vlastnosti, které má být u výrobku dosaženo
k prokázání způsobilosti pro jeho jednotlivá použití. Úrovně požadované pro dané použití jsou uvedeny
v předpisech a požadavcích výběrových řízení.

Výrobky s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti větší než 0,065 W/(m×K) při 10 °C nejsou
předmětem této normy.

Tato evropská norma se nevztahuje na výrobky zhotovené na staveništi (foukané nebo sypané) nebo výrobky
pro izolaci stavební konstrukce.

Tato evropská norma se nevztahuje na následující akustická hlediska: vzduchovou neprůzvučnost a kročejovou
neprůzvučnost.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


