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Popilek pro stavebni dcely -
Cast 2: Popilek jako prfimés pfi vyrobé malt

Fly ash for building industry purposes - Part 2: Fly ash as an admixture for mortar production

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN 72 2072-2 z prosince 2000.
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Predmluva

CSN 72 2072-2

Strana

Pouzivanim uhli pro vyrobu elektrické energie, tepla, pary atd. vznika velké mnozstvi popilku. RGzné

druhy uhli a rlzné typy kotl{, pouZivané pri tomto procesu, produkuji popilky réizné kvality.



Popilek se mize pred dalsim vyuZitim pro stavebni Gc¢ely upravovat tridénim a vybérem ke zvyseni
jemnosti a zlepSeni jinych vlastnosti. Jemnost téchto popilkl je kontrolovana, aby byla zarucena
maximalni chemicka Gc¢innost a snizena variabilita nejen u popilk( stejného plvodu, ale i z rlznych
zdrojd.

Cilem normy je na zakladé technickych pozadavkd, ovérovanych vhodné volenymi zkouskami,
umoznit vybér popilku jako pfimés pri vyrobé malt a umoznit tak nahradu za neobnovitelné nerostné
suroviny.

Norma uvadi pozadavky na chemické a fyzikalni vlastnosti popilku, ktery mdze byt pouZit jako primés
pri vyrobé malt, a dale technické pozadavky a ekologickou vhodnost stanovovanou na zkuSebnich
télesech pripravenych z reprezentativniho vzorku predepsanym zptisobem.

Zmeény proti pfedchozi normé

V normé jsou aktualizovany citované dokumenty a pouzivané terminy.

Citované predpisy

Narizeni Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES (1907/2006/EC) ze dne 18. prosince 2006

o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro
chemické latky, o zméné smeérnice 1999/45/ES (1999/45/EC) a o zruSeni nafizeni Rady 793/93/EHS
(739/93/EEC), nafizeni Komise 1488/94/ES (1488/94/EC), smérnice Rady 76/796/EHS (76/796/EEC)

a smérnic Komise 91/155/EHS (91/155/EEC), 93/67/EHS (93/67/EEC), 93/105/ES (93/105/EC)

a 2000/21/ES (2000/21/EC).

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady 1272/2008/ES (1272/2008/EC) ze dne 16. prosince 2008
o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS (67/548/EEC)
a 1999/45/ES (1999/45/EC) a 0 zméné nafizeni 1907/2006/ES (1907/2006/EC).

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 294/2005 Sb., o podminkach uklddani odpadl na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostredi a Ministerstva zdravotnictvi ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni
nebezpecénych vlastnosti odpadd.

Vyhlaska Statniho Uradu pro jadernou bezpecnost €. 307/2002 Sb., o radiaCni ochrané.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Vyzkumny Ustav maltovin Praha, s. r. 0., IC 49618377, Centrum technické normalizace,
Ing. Lukas Perka

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi: Ing. Alena Krupi¢kova
1 Pfedmét normy
Tato norma stanovuje technické pozadavky na popilek jako pfimés pro vyrobu malt.

Konec nahledu - text dale pokraduje v placené verzi CSN.



