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Pfedmluva

Tento dokument (EN 12089:2013) vypracovala technickd komise CEN/TC 88 Tepelnéizolacni materialy
a vyrobky, jejiz sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do zari 2013 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvdalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do zari 2013.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 12089:1997.

Revize této normy nezahrnuje vyznamné zmény, pouze mensi opravy a upresnéni edi¢niho
charakteru.

Tato evropskd norma je jednou z rady norem, které specifikuji zkusebni metody pro stanoveni
rozmér{ a vlastnosti tepelnéizola¢nich materiall a vyrobkd. Podporuje fadu norem vyrobk{ pro
tepelnéizolacni materidly a vyrobky, které jsou odvozeny ze smérnice Rady z 21. prosince 1988

o sblizovani pravnich a spravnich predpisl ¢lenskych statl tykajicich se stavebnich vyrobkd (smérnice



89/106/EHP), uvazenim zakladnich pozadavkd.

Tato evropska norma je uréena pro pouziti v budovach, ale miZe byt pouzita i v jinych oblastech, kde
je to vhodné.

Tato evropska norma zkouseni je soucasti nasledujici skupiny vzajemné souvisejicich norem
obsahujicich zkusebni metody pro stanoveni rozmér{ a vlastnosti tepelnéizola¢nich materiald
a vyrobkd, které vSechny spadaji do plsobnosti CEN/TC 88:

- EN 822 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni délky a Sitky

- EN 823 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni tloustky

- EN 824 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni pravouhlosti

- EN 825 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouZziti ve stavebnictvi - Stanoveni rovinnosti

- EN 826 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Zkouska tlakem

- EN 1602 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni objemové hmotnosti

- EN 1603 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni rozmérové stability za konstantnich
laboratornich podminek (23 °C/50% relativni vlihkost)

- EN 1604 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni rozmérové stability za uréenych
teplotnich a vlhkostnich podminek

- EN 1605 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni deformace pfi uréeném zatizeni
tlakem a urcenych teplotnich podminkach

- EN 1606 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni dotvarovani tlakem

- EN 1607 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni pevnosti v tahu kolmo k roviné desky

- EN 1608 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni pevnosti v tahu v roviné desky

- EN 1609 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni kratkodobé nasdkavosti pfi
¢aste¢ném ponoreni

- EN 12085 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni linedrnich rozmérl zkusebnich téles

- EN 12086 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni propustnosti vodni pary

- EN 12087 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni dlouhodobé nasakavosti pfi
ponofeni

- EN 12088 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni dlouhodobé navlhavosti pfi difuzi

- EN 12089 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Zkouska ohybem

- EN 12090 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Zkouska smykem

- EN 12091 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni odolnosti pfi stfidavém zmrazovani
a rozmrazovani

- EN 12429 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Postupy k dosazeni rovnovazné vlhkosti za
urcenych teplotnich a vlhkostnich podminek

- EN 12430 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni odolnosti pfi bodovém zatizeni

- EN 12431 Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni tloustky izolacnich vyrobkd pro
plovouci podlahy

- EN 13793 Tepelné izolaCni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni chovani pfi cyklickém zatézovani

- EN 13820 Tepelné izolatni materidly pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni obsahu organickych latek

Podle vnitfnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organy nasledujicich statd: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky Makedonie,
Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy,
LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska,
Svycarska a Turecka.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma specifikuje zkusebni zafizeni a postupy pro stanoveni chovani vyrobk{
o skute¢né velikosti (Metoda A) a zkusebnich téles (Metoda B) pri ohybu pfi plsobeni tfibodového
zatizeni. Plati pro tepelnéizolacni vyrobky.



Zkouska je navrzena pro stanoveni pevnosti vyrobkd v ohybu a jejich prihybu pri daném zatizeni.

Metoda mdze byt vyuzita pro stanoveni odolnosti vyrobku pri napéti v ohybu béhem prepravy a pfi
pouziti.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



