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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 13162:2012+A1:2015. Pieklad byl zajistén Ufadem
pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13162:20124+A1:2015. It was
translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the
official version.

Nahrazeni predchozich norem
Touto normou se nahrazuje CSN EN 13162+A1 (72 7201) ze zati 2015.

S ginnosti od 2016-11-30 se nahrazuje CSN EN 13162 ed. 2 (72 7201) z kvétna 2013, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Néarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 13162+A1:2015 dovoleno do 2016-11-30
pouzivat dosud platnou CSN EN 13162 ed. 2 (72 7201) z kvétna 2013.

Zmény proti predchozi normé

Proti predchozi normé dochéazi ke zméné zpusobu prevzeti EN 13162:2012+A1:2015 do soustavy
CSN. Zatimco CSN EN 13162+A1 (72 7201) ze zai{ 2015 pievzala EN 13162:2012+A1:2015
schvalenim k pfimému pouZivani jako CSN ozndmenim ve Véstniku UNMZ, tato norma ji prejima
prekladem.

Hlavni zmény proti predchozimu vydani normy jsou uvedeny v predmluveé evropské normy.



Informace o citovanych dokumentech

EN 822 zavedena v CSN EN 822 (72 7041) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni délky a Sirky

EN 823 zavedena v CSN EN 823 (72 7042) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni tloustky

EN 824 zavedena v CSN EN 824 (72 7043) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni pravouhlosti

EN 825 zavedena v CSN EN 825 (72 7044) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni rovinnosti

EN 826 zavedena v CSN EN 826 (72 7045) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Zkouska tlakem

EN 1604 zavedena v CSN EN 1604 (72 7048) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni rozmeérové stability za ur¢enych teplotnich a vlhkostnich podminek

EN 1606 zavedena v CSN EN 1606 (72 7050) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni dotvarovani tlakem

EN 1607 zavedena v CSN EN 1607 (72 7051) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni pevnosti v tahu kolmo k roviné desky

EN 1609 zavedena v CSN EN 1609 (72 7053) Tepelnéizolacni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi -
Stanoveni kratkodobé nasdkavosti pri ¢asteCném ponoreni

EN 12086:1997 nezavedena*)

EN 12087 zavedena v CSN EN 12087 (72 7056) Tepelnéizolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Stanoveni dlouhodobé nasakavosti pri ponoreni

EN 12089 zavedena v CSN EN 12089 (72 7058) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Zkouska ohybem

EN 12090 zavedena v CSN EN 12090 (72 7059) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi -
Zkouska smykem

EN 12430 zavedena v CSN EN 12430 (72 7062) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve
stavebnictvi - Stanoveni odolnosti pri bodovém zatizeni

EN 12431 zavedena v CSN EN 12431 (72 7063) Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve
stavebnictvi - Stanoveni tloustky izolaCnich vyrobki pro plovouci podlahy

EN 12667 zavedena v CSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chovani stavebnich material a vyrobkd -
Stanoveni tepelného odporu metodami chranéné topné desky a méridla tepelného toku - Vyrobky
o vysokém a strednim tepelném odporu

EN 12939 zavedena v CSN EN 12939 (73 0571) Tepelné chovéni stavebnich materiall a vyrobkd -
Stanoveni tepelného odporu metodami chranéné topné desky a méridla tepelného toku - Vyrobky
s velkou tloustkou o vysokém a strednim tepelném odporu



EN 13172:2012 zavedena v CSN EN 13172:2012 (72 7211) Tepelnéizola¢ni vyrobky - Hodnoceni
shody

EN 13501-1 zavedena v CSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkl
a konstrukeci staveb - Cést 1: Klasifikace podle vysledkt zkou$ek reakce na ohefi

EN 13820 zavedena v CSN EN 13820 (72 7064) Tepelné izola¢ni materialy pro pouZiti ve
stavebnictvi - Stanoveni obsahu organickych latek

EN 13823 zavedena v CSN EN 13823 (73 0881) Zkou$eni reakce stavebnich vyrobkll na oheti -
Stavebni vyrobky kromé podlahovych krytin vystavené tepelnému tucinku jednotlivého horiciho
predmétu

EN 15715:2009 zavedena v CSN EN 15715:2010 (72 7234) Tepelné izola¢ni vyrobky - Pokyny pro
montadz a upevnéni pri zkouskach reakce na ohen - Prumyslové vyrabéné vyrobky

EN 29052-1 zavedena v CSN ISO 9052-1 (73 0505) Akustika. Stanoveni dynamické tuhosti. Cést 1:
Materidly pro izolaci plovoucich podlah v bytovych objektech

EN 29053 zavedena v CSN EN 29053 (73 0502) Akustika. Materialy pro pouZiti v akustice. Stanoveni
odporu proti proudéni vzduchu

EN ISO 354 zavedena v CSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika - Méfeni zvukové pohltivosti
v dozvukové mistnosti

EN ISO 1182 zavedena v CSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkou$eni reakce vyrobkil na ohet - Zkouska
nehorlavosti

EN ISO 1716 zavedena v CSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkou$eni reakce vyrobki na ohen - Stanoveni
spalného tepla (kalorické hodnoty)

EN ISO 9229:2007 zavedena v CSN EN ISO 9229:2008 (72 7000) Tepelné izolace - Terminologie

EN ISO 11654 zavedena v CSN EN ISO 11654 (73 0528) Akustika - Absorbéry zvuku pouzivané
v budovach - Hodnoceni zvukové pohltivosti

EN ISO 11925-2 zavedena v CSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkouseni reakce na ohetl - Zapalnost
stavebnich vyrobki vystavenych piimému plisobeni plamene - Cést 2: Zkouska malym zdrojem
plamene

EN ISO 13790:2008 zavedena jako CSN EN ISO 13790:2009 (73 0317) Energetick4 naro¢nost
budov - Vypocet spotreby energie na vytapéni a chlazeni

ISO 16269-6:2005 zavedena v CSN ISO 16269-6:2007 (01 0233) Statisticka interpretace dat - Cést
6: Stanoveni statistickych toleran¢nich intervalt

Souvisici CSN

CSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukei - Cast 1-1: Obecnd zatiZeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1608 (72 7052) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni pevnosti
v tahu v roviné desky



CSN EN 14064-1 (72 7235) Tepelné izola¢ni vyrobky pro stavby - Vyrobky z foukané minerélni viny
vyrabéné in-situ - Cast 1: Specifikace vyrobkll pred zabudovanim

CSN EN 14064-2 (72 7235) Tepelné izola¢ni vyrobky pro stavby - Vyrobky z foukané minerélni viny
vyrabéné in-situ - Cést 2: Pozadavky na zabudované vyrobky

CSN EN 14303+A1 (72 7225) Tepelnéizola¢ni vyrobky pro zatizeni budov a primyslové instalace -
Prumyslové vyrabéné vyrobky z mineralni viny (MW) - Specifikace

CSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavebni materiély a vyrobky - Tepelné vlhkostni vlastnosti -
Tabelované navrhové hodnoty a postupy pro stanoveni deklarovanych a navrhovych tepelnych
hodnot

Citované predpisy

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. brezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS. Toto narizeni je zavazné v celém rozsahu a primo pouzitelné ve vsech Clenskych
statech.

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek.

Upozornéni na narodni poznamky
Do normy byly k ¢lankiim ZA.2.1 a ZA.2.2.2 doplnény narodni poznamky.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Vyzkumny tstav pozemnich staveb - Certifika¢ni spole¢nost s. r. 0., IC 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghova

Technicka normalizacni komise: TNK 120 Tepelnéizolacni vyrobky a materialy
Pracovnik Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi: Ing. Ilona Barfinové
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Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyz4adéani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kréalovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.
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European Committee for Standardization
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Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
© 2015 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. ¢.

EN 13162:2012+A1:2015 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 13162:2012+A1:2015) vypracovala technicka komise CEN/TC 88
Tepelnéeizolacni materidly a vyrobky, jejiz sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normeé je nutno nejpozdéji do srpna 2015 udélit status narodni normy, a to bud
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a ndrodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do listopadu 2016.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zékladnich pozadavka smérnice (smérnic) EU.

IVztah k natizeni EU pro stavebni vyrobky CPR je uveden v informativni priloze ZA, ktera je nedilnou
soucasti tohoto dokumentu.".

Tento dokument zahrnuje zménu Al schvalenou CEN dne 2014-12-15.
Zacatek a konec textu doplnéného nebo upraveného zménou je v textu vyznacen znackami !".
Tento dokument nahrazuje 'EN 13162:2012".

Hlavni zmény proti EN 13162:2008 jsou:

a. lepsi harmonizace mezi jednotlivymi normami souboru (EN 13162 az EN 13171) z hlediska definic,
pozadavkd, tfid a Grovni;

b. nova normativni priloha zabyvajici se vicevrstvymi vyrobky;

c. zmény edi¢niho a technického charakteru a doplnéni informaci tykajicich se nékterych polozek,
specifickych pro MW: lamela, stlacitelnost...;

d. dopInéni odkaz( na EN 15715 Tepelné izola¢ni vyrobky - Pokyny pro montaz a upevnéni pfi zkouskéch
reakce na ohen - Primyslové vyrabéné vyrobky;

e. zmény v pfiloze ZA.

IZména Al méni EN 13162:2012 uvedenim téch ¢lankt normy, které jsou potrebné pro shodu
evropské normy s narizenim pro stavebni vyrobky (CPR).

Tato zména zahrnuje

f. doplnéni predmluvy;

g. doplnéni ¢lanku 3.2;



h. doplnéni ¢lanku 4.3.10.2;
i. novy Clanek 4.3.13;

j. zménu kapitoly 7;

k. zménu kapitoly 8;
I. zménu pfilohy B;

m. novou pfilohu ZA."

Tato norma je jednou z rady norem pro tepelnéizolacni vyrobky pouzivané v budovach, ale mize se
pouzit v dalSich oblastech, kde je to vhodné.

Na zakladé revidované Rezoluce BT 20/1993 navrhla CEN/TC 88 definovat nize uvedené normy jako
soubor dokumentt.

Tento soubor norem zahrnuje nasledujici skupinu vzdjemné souvisejicich norem pro specifikace
prumyslové

vyrabénych tepelnéizolacnich vyrobki, které vSechny spadaji do ptisobnosti CEN/TC 88:

EN 13162 Tepelnéizolac¢ni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrabéné vyrobky z mineralni viny
(MW) - Specifikace

EN 13163 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrabéné vyrobky z pénového
polystyrenu (EPS) - Specifikace

EN 13164 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro budovy - Prumyslové vyrabéné vyrobky z extrudovaného
polystyrenu (XPS) - Specifikace

EN 13165 Tepelnéizolacni vyrobky pro budovy - Prumyslové vyrabéné vyrobky z tvrdé
polyurethanové pény (PU) - Specifikace

EN 13166 Tepelnéizolacni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrabéné vyrobky z fenolické pény
(PF) - Specifikace

EN 13167 Tepelnéizolacni vyrobky pro budovy - Prumyslové vyrabéné vyrobky z pénového skla
(CG) - Specifikace

EN 13168 Tepelnéizolacni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrabéné vyrobky z drevité viny (WW) -
Specifikace

EN 13169 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro budovy - Priimyslové vyrabéné vyrobky z desek
z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

EN 13170 Tepelnéizola¢ni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrabéné vyrobky z expandovaného
korku (ICB) - Specifikace

EN 13171 Tepelnéizolacni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrabéné drevovlaknité vyrobky (WF) -



Specifikace

SniZena spotreba energie a snizeni emisi béhem doby Zivotnosti izolacniho vyrobku vyrazné
prevysuje spotrebu energie a uvolnéné emise béhem vyroby a procesu likvidace vyrobku.

Podle vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést narodni
normaliza¢ni organy nasledujicich statt: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky Makedonie,
Ceské republiky, Danska,

Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska,
Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

1 Predmét normy

Tato evropska norma uvadi pozadavky na prumyslové vyrabéné vyrobky z minerdlni viny,
s povrchovou upravou nebo bez povrchové tpravy nebo povlaku, které se pouZzivaji pro tepelnou
izolaci budov. Vyrobky se zhotovuji ve formeé rohozi a desek.

Vyrobky, které jsou predmétem této normy, se pouzivaji také v prefabrikovanych tepelnéizolacnich
systémech a kompozitnich panelech; funk¢éni vlastnosti systému obsahujicich tyto vyrobky nejsou
soucasti této normy.

Tato norma popisuje charakteristiky vyrobku a obsahuje postupy pro zkouseni, hodnoceni shody,
znaceni a oznacovani Stitkem.

Tato norma nespecifikuje poZadovanou tUroven sledované vlastnosti, které ma byt u vyrobku
dosazeno k prokazani zpusobilosti pro ur¢ené pouziti. Urovné pozadované pro dané pouziti mohou
byt uvedeny v predpisech nebo v nekonfliktnich normach.

Vyrobky s deklarovanym tepelnym odporem niz$im nez 0,25 m*K/W nebo deklarovanym
soucinitelem tepelné vodivosti vétsim nez 0,060 W/(mxK) pri 10 °C nejsou predmétem této normy.

Tato norma nezahrnuje izolacni vyrobky vyrabéné in situ (zahrnuté v EN 14064 cast 1 a 2) a vyrobky
urcené pro pouziti jako izolace technickych zarizeni budov a prumyslovych instalaci (zahrnuté v EN
14303).

Konec nahledu - text déale pokracuje v placené verzi CSN.



