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Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Statistical methods of evaluation of concrete

 

Tato norma určuje metody statistického sledování jakosti betonové směsi, betonu a betonových
výrobků u všech druhů betonu včetně pórobetonu.1)

 

Podle zásad této normy lze hodnotit i jiné stavební materiály, a to zejména za delší časové období.

 

1. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

 

1.1. Názvosloví

 

1.1.1. Hodnocený beton - množství betonu téhož druhu a téže třídy nebo betonová konstrukce nebo
její ucelená část.

 

1.1.2. Izolovaná dávka betonu - časově nebo prostorově vymezené množství hodnoceného betonu,
které je možno považovat za jediný statistický soubor.

 

1.1.3. Série dávek betonu - série izolovaných dávek podle čl. 1.1.2.

 

1.1.4. Izolovaná dávka kusových betonových výrobků (dále jen výrobků) - časově nebo prostorově
vymezená dávka výrobků.



 

1.1.5. Série dávek výrobků - série izolovaných dávek podle čl. 1.1.4.

 

1.1.6. Izolovaná dávka betonové směsi - časově nebo prostorově vymezené množství směsi určené
pro výrobu betonu téhož druhu a téže třídy.

 

1.1.7. Série dávek betonové směsi - série izolovaných dávek podle čl. 1.1.6.

 

1.1.8. Znak jakosti betonu, směsi, výrobku - stručně znak - vlastnost určená k hodnocení. Znak je buď
kvantitativní, nebo kvalitativní.2)

 

_______________

1) Pevnost obyčejného hutného betonu se hodnotí podle ČSN 73 2400.

2) Základní pojmy jako dávka, znak apod. jsou definovány v ČSN 01 0104, ČSN 01 0113, ČSN 01 0250.
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