ICS 91.100.30 CSN
EN 12350-1

73 1301
Zari 2019

CESKA TECHNICKA NORMA

Zkouseni cerstvého betonu -
Cast 1: Odbér vzorku a zkuSebni zarizeni

Nahrazeni predchozich norem
Touto normou se nahrazuje CSN EN 12350-1 (73 1301) z tijna 2009.
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