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PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Zkušení metody –
Část 51: Zkouška smyku na povrchu vozovky

Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 12697-51 (73 6160) z března 2018.
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