CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 93.080.20 Rijen
2004

Z4livky za studena - CSN

Cést 7: Zkuebni metoda pro stanoveni EN 14187-7
odolnosti proti plsobeni plamene
73 6183

Cold applied joint sealants - Part 7: Test method for the determination of the resistance to flame

Mastics pour joints appliqués a froid - Partie 7: Méthodes d’essai pour la détermination de la
résistance a la flamme

Kalt verarbeitbare Fugenmassen - Teil 7: Prufverfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen
Flammen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 14187-7:2003. Evropska norma EN 14187-7:2003 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14187-7:2003. The European
Standard EN 14187-7:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 14187-7 (73 6169) z ledna 2004.

© Cesky normaliza&ni institut,

2004 70936
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Tato norma je soucasti souboru norem pro zkouseni zalivek za studena. Tato norma nema ¢esky
ekvivalent. Jejim prevzetim, po vydani celého souboru norem, nebude zrusena zadna stavajici CSN.

Zmeény proti pfedchozi normé

Proti pfedchozi normé dochézi ke zméné zplisobu prevzeti EN 14187-7:2003 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN 14187-7 (73 6169) z ledna 2004 pfevzala EN 14187-7:2003 schvélenim k pfimému
pouzivani jako CSN, tato norma ji pfejimé prekladem.

Citované normy

EN 26927:1990 zavedena v CSN EN 26927:1994 (72 2330) Stavebni konstrukce - Tésnici hmoty - tmely -
Nazvoslovi

EN 28340:1990 zavedena v CSN EN 28340:1994 (72 2336) Stavebni konstrukce - Tésnici hmoty - tmely -
Stanoveni tahovych vlastnosti pfi udrzovaném protazeni

Vypracovani normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IC 45276293, ve spolupréci s Ing. Jaroslavem Dostalem a Ing. Jaroslavem
Hvizdalem, OAT s.r.o.

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 51 Pozemni komunikace

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Pavel Hodek
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EVROPSKA NORMA EN 14187-7
EUROPEAN STANDARD Cerven 2003

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 93.080.20

Zalivky za studena -

Cést 7: Zkusebni metoda pro stanoveni odolnosti proti plisobeni plamene
Cold applied joint sealants -

Part 7: Test method for the determination of resistance to flame

Mastics pour joints appliqués a froid - Kalt verarbeitbare Fugenmassen -
Partie 7: Méthodes d'essai pour la détermination Teil 7: Prifverfahren zur Bestimmung
de la résistance a la flamme des Widerstandes gegen Flammen

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-03-25.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na



vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozend ¢clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN  Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 14187-7:2003 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tato norma byla zpracovana Technickou komisi CEN/TC 227 ,,Silni¢ni materialy”, jejiz sekretariat
zajis»uje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do prosince 2003 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v
rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do brezna 2005.

Tato evropska norma je jednou ze souboru norem uvedenych nize:

EN 14187-1 Zalivky za studena - Cast 1: ZkuSebni metoda pro stanoveni stupné zrani

EN 14187-2 Zalivky za studena - Cast 2: ZkuSebni metoda pro stanoveni doby zaschnuti

EN 14187-3 Zalivky za studena - Cést 3: Zkudebni metoda pro stanoveni samonivela¢nich vlastnosti

EN 14187-4 Z&livky za studena - Cést 4: Zkudebni metoda pro stanoveni zmé&ny hmotnosti a objemu
po ponoreni do uhlovodikového paliva

EN 14187-5 Zalivky za studena - Cast 5: ZkuSebni metoda pro stanoveni odolnosti proti hydrolyze

EN 14187-6 Zalivky za studena - Cést 6: ZkuSebni metoda pro stanoveni adheze a koheze po ponofeni
do roztokd chemikalii

EN 14187-7 Zalivky za studena - Cast 7: Zkusebni metoda pro stanoveni odolnosti proti plisobeni plamene

EN 14187-8 Zalivky za studena - C4st 8: Zkusebni metoda pro stanoveni umélého starnuti vlivem UV
zareni

prEN 14187-9 Z4livky za studena - Cast 9: Funkéni zkousky zélivek
Tato evropska norma nenahrazuje zadnou normu.

Upozornéni - Je nutné vénovat pozornost ochrané zdravi a bezpecnosti pri praci a zajistit,
Ze tato zkouska je provadéna za pripustnych environmentalnich podminek, které stanovuji
odpovidajici ochranu pracovnikum proti nebezpeéi pfi styku a vdechovani jedovatych



kapalnych chemickych latek.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Slovenska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Pfedmét normy

Tato evropska norma popisuje zkuSebni metodu pro stanoveni odolnosti proti Ucinku plamene u zalivek
za studena urcenych pro pozemni komunikace, letistni plochy a jiné namahané dopravni plochy s
cementobetonovym krytem.

-- Vynechany text --



