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Předmluva

Tento dokument (EN 12390-7:2009) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a souvisící
výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
se zruší nejpozději do srpna 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěn zodpovědným za uvedení některého nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12390-7:2000.

Tato norma je jednou z řady norem pro zkoušení betonu.

Řada EN 12390 zahrnuje následující části:

EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu –

Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy;

Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti;

Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles;

Část 4: Pevnost v tlaku – Požadavky na zkušební lisy;

Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles;

Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles;

Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu;

Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou.

Oproti vydání 2000-10 byly provedeny následující změny této normy:

ediční úpravy●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma uvádí metodu pro stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu.



Je použitelná pro lehký, obyčejný i těžký beton.
Rozlišuje se objemová hmotnost ztvrdlého betonu v následujících stavech:

jak byl dodán;●

nasycen vodou;●

vysušen v sušárně.●

Stanoví se hmotnost a objem zkušebního tělesa ze ztvrdlého betonu a vypočítá se objemová
hmotnost.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


