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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 1992-4-2:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy
pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tato technická specifikace CEN/TS 1992-4-2 – Kotvy s hlavou uvádí všeobecné zásady a požadavky na
bezpečnost, použitelnost a trvanlivost kotev s hlavou určených pro použití do betonu. Vychází
z koncepce mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů.

Tato technická specifikace neposkytuje informace o národně určených parametrech (NDP).

CEN/TS 1992-4 „Navrhování kotvení do betonu“ je rozdělena na tyto části:

Část 1: Všeobecně●

Část 2: Kotvy s hlavou●

Část 3: Upevňovací lišty●

Část 4: Dodatečně osazované kotvy – Mechanické systémy●

Část 5: Dodatečně osazované kotvy – Chemické systémy●

Návaznost na část 1 této technické specifikace TS

Zásady a požadavky uvedené v části 2 této CEN/TS doplňují část 1, všechny kapitoly a články části
1 tedy platí i pro část 2, pokud není uvedeno jinak. Doplňující informace jsou uvedeny za příslušnými
kapitolami/články části 1 CEN/TS. Číslování kapitol/článků části 2 pokračuje od čísla poslední příslušné
kapitoly/ článku části 1.

Uvedené zásady platí i pro obrázky a tabulky v části 2.



Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

1.1 Všeobecně

1.1.6 Tento dokument vychází z charakteristických únosností a vzdáleností, které jsou stanoveny
v evropské technické specifikaci. Jako základ pro výpočtové metody této CEN/TS mají být v evropské
technické specifikaci uvedeny nejméně tyto charakteristiky:

NRk,p, NRk,s, VRk,s●

●

ccr,N, scr,N●

ccr,sp, scr,sp●

cmin, smin, hmin●

omezení pevnostních tříd betonu základního materiálu●

kcr,kucr, k2, k4, k6, k7●

dh, dnom, hef, lf●

gMi dílčí součinitel pro materiál viz též CEN/TS 1992-4-1:2009, kapitolu 4.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


