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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14944-3:2023) vypracovala technická komise CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2024 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2024.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14944-3:2007.

V porovnání s EN 14944-3:2007 byly provedeny tyto změny:

–    ustanovení týkající se zkoušení vlivu materiálů na migraci organických látek (TOC) bylo přesunuto do
EN 14944-1;

–    byly odstraněny požadavky na dezinfekci (předúpravu vodou s koncentrací 50 mg/l chloru);

–    byl zahrnut postup pro rozšíření počtu migračních period.

Tento dokument popisuje zkušební metodu pro stanovení migrace anorganických látek do vody
určené k lidské spotřebě.

Tato evropská norma bude jednou z řady norem, které podporují normy pro schválení výrobků
a materiálů ve styku s vodou určenou k lidské spotřebě.

Tato evropská norma je částí souboru norem zabývajících se vlivy cementových a souvisejících
necementových výrobků/materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě, který zahrnuje:

–    Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti vody
a migraci organických látek (TOC)

–    Část 2: Vliv cementových materiálů a souvisejících necementových výrobků/materiálů, používaných
na stavbách na organoleptické vlastnosti vody a migraci organických látek (TOC)

–    Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků

–    Část 4: Migrace látek z cementových materiálů a souvisejících necementových výrobků/materiálů,
aplikovaných na místě.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách
CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska



a Turecka.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení migrace látek z průmyslově vyráběných
cementových výrobků do zkušebních vod po styku s těmito výrobky.

Tento dokument se používá pro průmyslově vyráběné výrobky z cementu, například cementovou maltu
nanášenou na kovová potrubí, nádrže, betonová potrubí atd., určené pro dopravu a akumulaci vody
určené k lidské spotřebě, včetně surové vody, používané pro výrobu pitné vody.

POZNÁMKA Zkoušky se specifikovanou zkušební vodou nejsou nutně reprezentativní pro materiály
používané v různých druzích vod a zejména ve velmi měkkých vodách.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


