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Národní předmluva

Citované normy



ISO 2233:1994 nezavedena, nahrazena ISO 2233:2000, která je zavedena v ČSN EN ISO 2233:2001
(77 0203) Obaly - Přepravní balení a manipulační jednotky - Kondicionování ke zkoušení

ISO 527-3:1995 zavedena v ČSN ISO 527-3:1997 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3:
Zkušební podmínky pro fólie a desky

ISO 4593:1993 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, IČO 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil
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EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 11897
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Červen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.080

Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin
v postranních záhybech
(ISO 11897:1999)
Packaging - Sacks made from thermoplastic flexible film - Tear propagation
on edge folds
(ISO 11897:1999)
 
Emballages - Sacs faits d’un film
thermoplastique
flexible - Propagation de la déchirure sur les
plis
de bordure
(ISO 11897:1999)

Verpackung - Säcke aus thermoplastischer
Kunststoffolie - Weiterreißfestigkeit an
Falzkanten
(ISO 11897:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 11. května 2001.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,



Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                       Ref. č.
EN ISO 11897:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Text mezinárodní normy vypracovaný v technické komisi ISO/TC 122 „Obaly“ Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) byl převzat technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajiš»uje
AFNOR, jako evropská norma.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2001 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v
rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 11897:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní)
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1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje metodu pro určení odolnosti proti rozšiřování trhlin v postranním
záhybu u pytlů vyrobených z termoplastických měkkých fólií za daných podmínek. Měření fólie se
záhybem a bez záhybu umožní stanovit zbytkovou odolnost v záhybu.

-- Vynechaný text --


